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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind LIGNOTREND-Elemente, die als Wand-, Decken- und
Dachbauteile verwendet werden. Die Bauteile bestehen Uberwiegend aus in Langsrichtung
angeordneten Brettstapeln, die durch quer (rechtwinklig) dazu verlaufende Brettlagen
zusammengehalten werden. Einige Langs- und Querlagen kénnen dabei vollflachig
ausgebildet sein.

Entsprechend ihres Aufbaus wird in LIGNO-Basis-Elemente, LIGNO-U*psi-Elemente,
LIGNO-D-Elemente und LIGNO-QI-Elemente unterschieden, wobei die LIGNO-Basis-
Elemente als Grundelemente fiir die komplexeren Elemente verwendet werden.

Die wesentlichen Eigenschaften sind in den Tabellen 1a-d und 2 aufgefiihrt. Beispiele finden
sich in den Anlagen 4 bis 28.

LIGNO-Basis-Elemente

Die Bretter der Lagen sind Uber das Element durchlaufend. Abweichend davon kann bei
Elementen mit mehr als 3 faserparallel verklebten Langslagen eine Langslage durch eine
"BSSH" — Lage (Brett — Schicht — Sperrholz — Lage) ersetzt werden, siehe Anlage 4. In dieser
Langslage sind Unterbrechungen von bis zu 125 mm Léange und bis zu 15 % der
Brettlangslange méglich, in die rechtwinklig Bretter eingelegt sind. Diese Offnungen miissen
nicht satt ausgefillt sein. Die verbleibende Lange der Bretter der BSSH - Langslage darf
640 mm bei Wandelementen und 1280 mm bei Dach- und Deckenelementen nicht
unterschreiten. Die BSSH-Lage ist bei mehreren Elementtypen mdglich. Voraussetzung ist,
dass die Lage darunter und dariber durchlaufend ist.

Die oben beschriebenen Elemente werden bis zu einer Breite von 1,25 m, einer Lange bis zu
3,0 m und einer Dicke bis zu 310 mm hergestellt.

LIGNO-U*psi-Elemente sind leiterférmige Holzstdnderbauteile, siehe Anlagen 22 und 23 und
Tabelle 1b. Sie werden in einer Lange von bis 3,0 m und einer Breite von 0,4 m hergestellt. In
diese Elemente kann ein Polyester — Vlies eingelegt sein, das den Bereich zwischen den
Holmen Uberspannt.

LIGNO-D-Elemente gemal Anlage 24 und Tabelle 1c sind spezielle Einfeldtrager, bestehend
aus nebeneinander liegenden Obergurtteilen, verbunden mit einer BSSH-Lage in
Tragerlangsrichtung als Obergurt, zwei Dreischichtplatten oder zwei Furnierschichtholzplatten
(LVL-Platten) als Stege sowie drei Brettlagen in Tragerlangsrichtung als Untergurt, wobei der
Untergurt als geschlossene Unterseite ausgebildet ist. Stege und Gurte werden mittels einer
Zapfenverbindung verklebt. Die Stege aus Dreischichtplatten dirfen hierbei im mittleren Drittel
des Tragers mit bis zu zwei Durchbriichen unterbrochen sein. Die maximale Breite des
Durchbruchs ist kleiner oder gleich der Steghéhe. Bei Stegen aus Furnierschichtholzplatten
dirfen keine Durchbriiche ausgefiihrt werden.

LIGNO-QI-Elemente (z.B. gemal Anlage 27 und 28 und Tabelle 1d) sind spezielle
Einfeldtrager, bestehend aus LIGNO-Basis-Elementen mit geschlossener Untersicht sowie
auf der Unterseite aufgeklebten Brettschichtholzstegen.

Alle LIGNOTREND-Elemente kénnen durch Universalkeilzinkenverbindung in Anlehnung an
DIN EN 14080 bis zu einer Lange von 18 m miteinander verbunden werden. Bei LIGNO-D-
Elementen kénnen nur die Gurte jeweils durch Universalkeilzinkenverbindung miteinander
verbunden werden; die Stege aus Dreischichtplatten bzw. LVL-Platten sind durchgehend
ausgebildet. Bei LIGNO-D-Elementen mit Stegen aus Dreischichtplatten sind zudem
Durchbriiche iber die gesamte Steghéhe maglich.
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1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Wand-, Decken-
und Dachbauteilen unter Verwendung von LIGNOTREND-Elementen.

Bauarten mit LIGNOTREND-Elementen dirfen als tragende, aussteifende oder nicht-
tragende Wand-, Decken- oder Dachbauteile fiir Holzbauwerke verwendet werden, die nach
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA bemessen und ausgefihrt werden,
sofern nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Die Aufnahme und Weiterleitung von Lasten
darf sowohl rechtwinklig zur Elementebene als auch in Elementebene erfolgen.

Bauarten mit LIGNOTREND-Elementen diirfen nur in Baukonstruktionen mit statisch oder
quasi-statischen Beanspruchungen ausgefihrt werden. Ermudungsrelevante
Beanspruchungen sind auszuschlie3en.

Bauarten mit LIGNOTREND-Elementen diirfen nur im Bereich der Nutzungsklassen 1 und 2
nach DIN EN 1995-1-1 angewendet werden; die Normen DIN 68800-1 und DIN 68800-2 in
Verbindung mit den zugehdrigen Normen sind zu beachten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 LIGNO-Basis-Elemente

Die LIGNO-Basis-Elemente bestehen aus parallel oder rechtwinklig zueinander verklebten
Brettern oder Brettlagen aus Nadelholz.

Die Einzelbretter entsprechen mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bzw. der
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1 in Verbindung mit DIN 20000-5.

Die Einzelbretter der Brettlagen sind mindestens 12 mm und maximal 40 mm dick.

Die Breite der Einzelbretter betragt zwischen 60 mm und 240 mm. Die Einzelbretter der
Querlagen erfiillen die Bedingung Brettbreite: Brettdicke = 2,4. Innerhalb einer Querlage
werden nur Bretter mit gleicher Breite und gleichem Abstand verwendet.

Die Einzelbretter dirfen in Langsrichtung durch Keilzinkungen gemafl® DIN EN 14080
miteinander verbunden sein. StumpfstdRe sind nicht zulassig.

Alternativ zu den Einzelbrettern der Sortierklasse S 10 bzw. der Festigkeitsklasse C24 dirfen
Stabchenlamellen aus Fichte oder Tanne aus Einzelbrettern der Sortierklasse S 7 und besser
nach DIN 4074-1 bzw. der Festigkeitsklasse C16 und besser nach DIN EN 14081-1 in
Verbindung mit DIN 20000-5 verwendet werden, siehe Anlage 19. Dabei dirfen die
Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte der Einzelbretter der Sortierklasse S 10
bzw. der Festigkeitsklasse C24 zugrunde gelegt werden. Jede Stdbchenlamelle muss
mindestens sieben Stabchen enthalten.

Die Stébchenlamellen sind mindestens 20 mm und héchstens 40 mm dick. Die Breite der
Stabchenlamellen betragt mindestens 186 mm. Innerhalb einer Lage werden nur
Stabchenlamellen mit gleicher Breite und gleichem Abstand verwendet. Die einzelnen
Stabchenlamellen sind nicht keilgezinkt. Stumpfstdf3e sind nicht zuldssig.

Die Herstellung der Stadbchenlamellen wird entsprechend den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Angaben ausgefunhrt.

750962.21 1.9.1-27/20
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Blockverklebte LIGNO-Basis-Decken- oder Dachelemente bestehen entweder aus zwei
miteinander vollflachig langs der Stege verklebten Basis-Elementen oder aus einem

LIGNO-Basis-Element und einem

im Bereich der

Rippen vollflachig aufgeklebten

Brettschichtholz-Element, siehe auch 2.1.5.2. Alternativ kdénnen auf die Rippen des
Basis-Elements vollflachig einzelne Brettschichtholz-Elemente aufgeklebt werden, siehe
Anlagen 20 und 21.

Tabelle 1a: Eigenschaften der LIGNO-Basis-Elemente

Eigenschaft Wert
LIGNO-Basis-Element

Element-Dicke <310 mm
Element-Breite <1,25m
Element-Lange <30m

BSSH-Lage (siehe Anlage 4)

ab 3 verklebten Langslagen

Material

Nadelholz

Sortier-/Festigkeitsklasse Bretter

Sortier-/Festigkeitsklasse der Bretter fiir die
Stabchenlamellen

= 510 nach DIN 4074-1 bzw.
> C24 nach DIN EN 14081-1

= S7 nach DIN 4074-1 bzw.
2 C16 nach DIN EN 14081-1

Einzelbretter

Dicke

12 bis 40 mm

Breite

60 bis 240 mm

Keilzinkenverbindung

nach DIN EN 14080

zusatzliche Bedingung flr Einzelbretter der
Querlagen

Verhaltnis Brettbreite: Brettdicke = 2,4.

Innerhalb einer Querlage diirfen nur Bretter mit

gleicher Breite und in gleichem Abstand
verwendet werden.

Stabchenlamellen

Dicke 20 bis 40 mm
Stabchenbreite 20 oder 26,5 mm
Breite 186 bis 625

750962.21
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LIGNO-U*psi-Elemente

Fur die Einzelbretter der leiterartig aufgebauten LIGNO-U*psi-Elemente siehe Abschnitt 2.1.1.
Abweichend davon dirfen die Einzelbretter mit einer Mindestbreite von 40 mm (durch
Auftrennen von 60 mm bis 240 mm breiten Brettern (siehe Abschnitt 2.1.1) hergestellt werden.

Bei den LIGNO-U*psi-Elementen darf in die Klebflachen der Holme ein Polyestervlies der
Dicke 0,23 mm eingelegt werden (siehe Anlagen 22 und 23). Das Polyestervlies darf nur einen
geringen Teil der Klebflache einnehmen (netzartiges Vlies). Detaillierte Angaben zum Vlies
sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Tabelle 1b: Eigenschaften der LIGNO-U*psi-Elemente

LIGNO -U*psi-Elemente leiterférmige Holzstanderbauteile
Element-Breite <0,36 m

Element-Lange <3,0m

Material Nadelholz
Sortier-/Festigkeitsklasse > S10 nach DIN 4074-1 bzw.

> C24 nach DIN EN 14081-1

Einzelbretter

Dicke 12 bis 40 mm

Breite 40 mm

Bretter durfen in einer Mindestbreite von 40 mm
durch Auftrennen von Brettern mit einer Breite
von 60 bis 240 mm hergestellt werden

Keilzinkenverbindung nach DIN EN 14080

1.9.1-27/20
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213 LIGNO-D-Elemente
Fir die Ober-und Untergurte der LIGNO-D-Elemente siehe Abschnitt 2.1.1.

Fir die Stege der LIGNO-D-Elemente (siehe Anlage 24) sind Dreischichtplatten nach
DIN EN 13986 gemal’ den beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Angaben zu
verwenden. Die Dreischichtplatte besteht dabei aus einer 46,2 mm dicken Mittellage und
6,9 mm dicken Decklagen. Die Zapfengeometrie entspricht Anlage 24. Zwei Durchbriiche (mit
einer Breite des Durchbruchs < 265 mm) im Steg sind mdglich, sofern sie Uber die ganze
Steghdhe durchgehend sind und mindestens das Doppelte der Steghéhe (lichter Abstand)
voneinander entfernt sind.

Alternativ kann auch eine durchlaufende Furnierschichtholzplatte (LVL-Platte) aus Nadelholz
(ohne Querfurniere) nach DIN EN 14374 als Steg verwendet werden. Bei Stegen aus
Furnierschichtholzplatten dirfen keine Durchbriiche ausgeflihrt werden. Die Dicke der Stege
betragt hierbei zwischen 39 mm und 63 mm. Die Zapfengeometrie entspricht ebenfalls
Anlage 24.

Tabelle 1c: Eigenschaften der LIGNO-D-Elemente

Einfeldtrager, bestehend aus LIGNO-Basis-
Elementen als Ober- und Untergurt und
Dreischichtplatten oder Furnierschichtholzplatten
(LVL-Platten) als Stege

LIGNO -D-Element

Element-Hohe < 800 mm
Element-Breite <625 mm
Element-Lange <18,0m

Verklebung zwischen Stegen und Gurten Zapfenverbindung gem. Anlage 24

Ober- und Untergurt

Material Nadelholz

= S10 nach DIN 4074-1 bzw.
> C24 nach DIN EN 14081-1

nach DIN EN 14080

Sortier-/Festigkeitsklasse

Keilzinkenverbindung

750962.21

Lagen:  Obergurt (zweigeteilt) LIGNO-Basis-Element
Untergurt (durchgangig) LIGNO-Basis-Element
Stege pro Element zwei Stege

Material Dreischichtplatten nach DIN EN 13986 gemaf
hinterlegten Angaben oder Furnierschichtholz-
platten aus Nadelholz (LVL-Platten) nach
DIN EN 14374

Steg-Dicke 39 bis 63 mm

Steg-Lange <18 m

Steg-Hohe <800 mm

Durchbriiche im Steg

max. 2 Durchbriiche (nur bei Stegen aus
Dreischichtplatten)

Hohe des Durchbruchs

= Steghdhe

Breite des Durchbruchs

<265 mm

Abstand zwischen Durchbriichen

> 2 x Steghohe (lichter Abstand)

1.9.1-27/20
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214 LIGNO-QI-Elemente

Die LIGNO-QI-Elemente (siehe Anlage 27 und 28) bestehen aus den LIGNO-Basis-
Elementtypen Rippe Q2, Q3 oder Q4 oder Block Q oder Q3 mit geschlossener Untersicht
(Details siehe Abschnitt 2.1.1 und Anlagen 4-10), sowie auf der Unterseite aufgeklebten
Brettschichtholzstegen. Die Mindestanzahl der Brettschichtholzstege ist 2. Pro Steg im
LIGNO-Basis-Element ist ein zusatzlicher Brettschichtholzsteg anzuordnen. Die Héhe der
Brettschichtholzstege ist nicht groRer als die Hohe des LIGNO-Basis-Elements ohne
zusatzliche Stege, héchstens jedoch 300 mm. LIGNO-QI-Elemente dirfen an den Auflagern
ausgeklinkt sein, die Hohe der Ausklinkung entspricht der Hohe der zuséatzlichen
Brettschichtholzstege. Die Lange der Ausklinkung darf héchstens ein Achtel der Tragerlange
oder 1 m betragen, der kleinere Wert ist mafligebend. Die Ausklinkungen werden verstarkt.
Pro Steg und Ausklinkung sind in der Regel zwei Vollgewindeschrauben nebeneinander unter
60° zur Faserrichtung des Brettschichtholzes in Richtung des Schubflusses anzuordnen, siehe
Anlagen 27 und 28.

Die Stege bestehen aus Brettschichtholz nach DIN EN 14080.
Tabelle 1d: Eigenschaften der LIGNO-QI-Elemente

LIGNO -Ql-Elemente bestehend aus LIGNO-Basis-Elementen mit
geschlossener Untersicht sowie auf der Unterseite
mittels Blockverklebung aufgeklebten
Brettschichtholzstegen

Element-Dicke <800 mm

Element-Breite <625 mm

Blockverklebung Fugendicke < 0,3 mm; hinterlegter Klebstoff
LIGNO-Basis-Elemente Rippe Q2, Q3 oder Q4

(nur Elemente mit geschlossener Unterschicht) Block Q oder Q3
(weitere Details siehe oben)

BSH-Untergurte mind. 2
Breite =80 mm
Hohe max. (hetement ; 300 mm)
Lange Elementlange *)
Material GL 24h

*) Die BSH-Unterziige mussen nicht bis zum Auflager durchlaufen; sie dirfen in einem Abstand von hdchstens ein
Achtel der Tragerlange oder 1 m vor dem Auflager enden (der kleinere Wert ist ma3gebend). Die so entstehende
Ausklinkung muss jedoch verstérkt werden. Pro Steg und Ausklinkung sind in der Regel mindestens zwei
Vollgewindeschrauben nebeneinander unter 60° zur Faserrichtung des Brettschichtholzes in Richtung des
Schubflusses anzuordnen, siehe Anlage 27.

21.5 Verklebung
2.1.5.1 Allgemein

Fir die Verklebung der Einzelbretter miteinander, der Stabchenlamellen, fiir die Keilzinkung
der Lamellen sowie flir die Universalkeilzinkung sowie flir die Verklebung der Seitenflachen
des Zapfens in der Nut der LIGNO-D-Elemente werden die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Klebstoffe gemals der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers und
gemalf den hinterlegten Angaben verwendet.

Die LIGNO-Basis-Elemente werden nur in Langsrichtung und nur Uber den gesamten
Elementquerschnitt durch Keilzinkung gemal DIN EN 14080 bis zu einer Gesamtlange von
18 m miteinander verbunden (Universalkeilzinkenverbindung). Die Zinkenlange betragt
50 mm. Die Breite des Zinkengrundes betragt am Rand < 6 mm. Dasselbe gilt fiir den Ober-
und Untergurt der LIGNO-D-Elemente.

750962.21 1.9.1-27/20
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Fir die LIGNO-D-Elemente wird in den Seitenflichen des Zapfens in der Nut eine
ordnungsgemalfe Verklebung sichergestellt.

2.1.5.2 Blockverklebung

Aus LIGNO-Basis-Elementen dirfen durch Blockverklebung mit Brettschichtholzbauteilen
oder einem weiteren LIGNO-Basis-Element weitere Verbundbauteile hergestellt werden
(siehe Anlagen 20 bis 21 und 27 bis 28 bzw. Tabelle 2), sofern folgende Bedingungen
eingehalten sind:

— Der Klebstoff sowie die Auftragsmenge entsprechen den beim Deutschen Institut far
Bautechnik hinterlegten Angaben.

— Die Dicke der Blockfugen betragt hdchstens 0,3 mm.

— Die Holzfeuchtedifferenz der durch Blockverklebung zusammenzufiigenden Elemente
betragt héchstens 3 %.

— Das Pressverfahren erfolgt gemaR der Hinterlegung beim Deutschen Institut fir Bautechnik
und in Abstimmung mit der Prifstelle fir den Eignungsnachweis zum Kleben von
tragenden Holzbauteilen nach DIN 1052-10.

Vorstehendes gilt auch flr die ebenfalls durch Blockverklebung hergestellten

LIGNO-QI-Elemente (Anlage 27 und 28). Hierbei sind die an der geschlossenen Unterseite

des Deckenelements aufgeklebten BSH-Stege in der Achse der bestehenden Stege des

LIGNO-Basis-Elementes aufgeklebt.

Tabelle 2: Durch Blockverklebung erzeugte Elemente

durch B|ockverk|ebung erzeugte bestehend aus LIGNO-Basis-Decken bzw.
Elemente Dachelementen, erzeugt durch Blockverklebung

mit Brettschichtholzbauteilen oder einem weiteren
LIGNO-Basis- Decken- bzw. Dachelement

Blockverklebung

Klebstoff beim DIBt hinterlegt

Klebfugendicke <0,3mm

Blockverklebung zwischen LIGNO-Basis-Decken- bzw. Dachelement und

o einem weiteren LIGNO-Basis-Decken- bzw. Dachelement (max. zwei Elemente
tibereinander)
Gesamt-Hohe 620 mm
Gesamt-Breite 625 mm
Material siehe LIGNO-Basis-Element
e oberhalb aufgeklebte in Element-Léngsrichtung durchgehende Brettschichtholzbauteile
stabférmige BSH-Stege (s. Anlage 20)

IN |IN

BSH-Ho6he (in Richtg. Element-Hohe) <200 mm

BSH-Breite <625 mm
durchgéngige BSH-Platte (s. Anlage 21)

BSH-Hb6he (in Richtg. Element-Hbhe) <200 mm

BSH-Breite <625 mm
Material GL 24h

o auf der Unterseite aufgeklebten Brettschichtholzstegen (nur bei LIGNO-Basis-Elementen
mit geschlossener Untersicht)
Details siehe LIGNO-D-Element

750962.21 1.9.1-27/20
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Bei Blockverklebung von LIGNO-Basis-Elementen mit oberhalb aufgeklebten Brettschicht-
holzbauteilen (siehe Anlagen 20 und 21) ist zusatzlich folgendes zu beachten:

— Das aufgeklebte Brettschichtholz hat einen Querschnitt von héchstens 625 x 200 mm
(Anlage 20 oben bzw. Anlage 21).

— Die gesamte Fuge ist vollflachig verklebt.
— Es wird Brettschichtholz nach DIN EN 14080 verwendet.

Bei zwei Ubereinander durch Blockverklebung verbundenen LIGNO-Basis-Elementen
(Anlage 20 unten) ist zusatzlich folgendes zu beachten:

— Der Gesamtquerschnitt betragt hochstens 625 x 620 mm.

— Die Stege der LIGNO-Basis-Elemente sind im blockverklebten Element vollflachig verklebt.
Die Breite der Klebefugen entspricht der Breite der Stege der LIGNO-Basis-Elemente.

2.2 Herstellung

Die Herstellung der LIGNOTREND-Elemente erfolgt nach den beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegten Fertigungsdaten im Werk.

Betriebe, die LIGNOTREND-Elemente nach diesem Bescheid herstellen, missen im Besitz
einer Bescheinigung Uber die Eignung zum Kleben von tragenden Holzbauteilen gemaf
DIN 1052-10, Abschnitt 5, sein.

Die Eignung ist fiir jeden in diesem Bescheid genannten Elementtyp (LIGNO-Basis, -U*psi, -D
und -Ql-Elemente) gesondert nachzuweisen.

2.3 Kennzeichnung

LIGNOTREND-Elemente und deren Lieferscheine missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

Dariiber hinaus sind die LIGNOTREND-Elemente sowie deren Lieferscheine mit mindestens
folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Bezeichnung des Regelungsgegenstandes (Element-Typ)
— Herstellwerk

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der LIGNOTREND-Elemente mit den Bestimmungen
der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ub.ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
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24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschlief3en:

- Eingangskontrolle

- Die Ubereinstimmung der Dreischichtplatten nach DIN EN 13986 oder der
Furnierschichtholzplatten (LVL-Platten) nach DIN EN 14374 mit den beim Deutschen
Institut far Bautechnik hinterlegten Angaben ist zu Uberprifen.

- Die Ubereinstimmung der Brettschichtholzbauteile fiir die mit Blockverklebung
hergestellten Elemente nach DIN EN 14080 ist zu Uberprifen.

- Die Qualitdt der Keilzinkenverbindung der Einzelbretter ist in Anlehnung an
DIN EN 14080, an mindestens zwei Proben je Arbeitsschicht zu prifen. Dabei sind bei
Lamellen der Sortierklassen S10 bzw. S13 die Mindestanforderungen an die Keilzinken-
Biegefestigkeit 30 N/mm? bzw. 35 N/mm?. Die Ubereinstimmungskriterien geman
DIN EN 14080, Anhang E.3.2 a) sind anzuwenden.

- Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind

+ Delaminierungsprifung der faserparallel flachenverklebten Lamellen nach
DIN EN 14080, Anhang C, Verfahren B an einer Probe je Elementtyp, mindestens
jedoch an einer Probe je Arbeitsschicht. Es sind die Anforderungen nach
DIN EN 14080, Abschnitt 5.5.5.2.2 zu erfillen.

» Delaminierungsprifung der kreuzweise verklebten Bereiche (Gurt- und Stegholzer der
U*psi-Elemente) gemal® DIN EN 16351, Anhang C, an einer Probe je Elementtyp,
mindestens jedoch an einer Probe je Arbeitsschicht, wobei die Priifkérper Gber einen
Zeitraum von 12 h bis 20 h in einem Klima nach DIN EN 16351, Anhang C.2.2, zu
trocknen sind. Es sind die Anforderungen nach DIN EN 16351, Abschnitt 5.2.5.4.2 zu
erfullen.

+ Die Qualitdt der Universalkeilzinkenverbindung ist in Anlehnung an DIN EN 14080,
Anhang F, an mindestens 10 Elementstreifen pro Woche mit einer Gesamtbreite von
mindestens 150 mm zu prufen. Die Querschnitte und Langen der Prufkérper sind im
Einvernehmen mit der iberwachenden Stelle festzulegen.

» Fir die LIGNO-D-Elemente sind pro Schicht zwei Scherprifungen mit Prifkérpern und
der Prifanordnung nach DIN EN 13377, Abschnitt D.4, Bild D.1, durchzufiihren.
Abweichend von DINEN 13377 sind die Prifungen ohne Vorbehandlung
durchzufiihren. Die Scherfestigkeit der Klebefuge zwischen Gurt und Steg muss
mindestens dem Scherfestigkeitswert (Plattenbeanspruchung) des verwendeten
Stegmaterials (LVL bzw. 3-Schichtplatte) gemaR jeweiliger Leistungserklarung oder
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung entsprechen.

» Fir Elemente mit Blockverklebung nach Abschnitt 2.1.3 ist die Dicke der Blockfugen an
2 Proben je Arbeitsschicht zu priifen. Der maximale Wert von 0,3 mm ist einzuhalten.

« Fur Elemente mit Blockverklebung sind die Fugendicke und die Scherfestigkeit gemaf
DIN EN 14080, Anhang D der Blockfuge an zwei Bohrkernen je Herstellungsschicht zu
prifen. Des Weiteren ist die Blockfuge mindestens einmal monatlich mittels
Delaminierungsprufung gemaf DIN EN 14080, Anhang C, zu prifen.

Weitere Einzelheiten der Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind im
Uberwachungsvertrag zu regeln.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiihren und kénnen auch
Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Bei der Fremduberwachung ist die Verklebung entsprechend den Angaben im Abschnitt 2.4.2
zu prufen. Die Anzahl der Prifkorper betragt

- fur Keilzinkenverbindungen in Lamellen min. 15

- fur Universal-Keilzinkenverbindungen min. 6

- fur die Flachenverklebung zwischen Lamellen min. 6

Fir die LIGNO-D-Elemente sind Scherprifungen gemafy DIN EN 13377, Abschnitt D.4,

durchzuftihren. Die Anzahl der Proben richtet sich nach dem Produktionsumfang und ist von
der Uberwachungsstelle festzulegen.

Die Blockverklebung ist im Rahmen der FremdUberwachung zu Uberprifen. Dabei sind zur
Durchfuihrung einer Delaminierungsprifung gemaR DIN EN 14080, Anhang C, Bohrkerne zu
entnehmen, die gemafl DIN 1052-10, Abschnitt 6.6.3, zu prufen sind. Die Anzahl der Proben
richtet sich nach dem Produktionsumfang und ist von der Uberwachungsstelle festzulegen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung
3141 Allgemeines

Fir die Planung und Bemessung von Wand-, Decken- und Dachbauteilen unter Verwendung
von LIGNOTREND-Elementen gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, soweit in diesem Bescheid nichts
anderes bestimmt ist.

PlanmaRige Abstédnde oder Fugen zwischen parallel angeordneten Brettern sowie
Entlastungsnuten sind bei den Nachweisen der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit zu
berucksichtigen.

Bei der Bemessung sind fur die Einzelbretter die charakteristischen Festigkeits- und
Steifigkeitskennwerte fur Vollholz der Festigkeitsklasse C24 anzusetzen.

Fir die Stabchenlamellen durfen die Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte wie
fur die der Einzelbretter der Festigkeitsklasse C24 zugrunde gelegt werden.

Dieser Bescheid ersetzt nicht den statischen Nachweis in der jeweiligen Verwendung.

Fur Breiten der Einzelbretter der LIGNO-U*psi-Elemente zwischen 40 mm bis kleiner 60 mm
ist die Bemessung mit einer Biegefestigkeit von fmk =16 N/mm? durchzuflhren. Die
entsprechenden Bretter sind ausschlieRlich hochkant biegebeansprucht zu belasten.

3.1.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Elementebene

Die Ermittlung der Spannungsverteilung und der SchnittgréBen in den LIGNOTREND-
Elementen bei Beanspruchung rechtwinklig zur Elementebene ist nach der Verbundtheorie,
bei Elementen mit Querlagen auch unter Beriicksichtigung von Schubverformungen® zu
fuhren.

Elemente mit bis zu zwei Querlagen dirfen als nachgiebig verbundene Biegetrager berechnet
werden?.

Hinweis: Bei ausgeklinkten LIGNO-QI-Elementen ist der Schubspannungsnachweis im Auflagerbereich wie fir
LIGNO-QI-Elemente ohne die zusatzlichen BSH-Stege zu fiihren. Der Biegespannungsnachweis im mittleren
Tragerbereich ist ab einem Abstand von 3 x BSH-Unterzughthe wie fir ausgeklinkte LIGNO-QI-Elemente ohne
Ausklinkung (d.h. am Gesamtquerschnitt) zu fihren.

Sind mindestens drei Bretter faserparallel nebeneinander- oder ubereinander liegend
miteinander verklebt, so durfen hierflr die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte
fur Brettschichtholz der Festigkeitsklasse GL24h angesetzt werden. Dies gilt nicht fur
Elemente mit "BSSH" — Lage und fir die Blockfugen. Hier ist fir die "BSSH"-Lage und fir die
Blockfugen die charakteristische Schubfestigkeit mit fuxk = 2,0 N/mm? anzunehmen. Fur
Elemente mit "BSSH"-Lage mit Langsbrettern von mindestens 1280 mm Lange und
Unterbrechungen von maximal 10 % der Lange der Bretter darf fvx = 2,5 N/mm? angenommen
werden.

Fur die Querlagen ist der charakteristische Wert der Rollschubfestigkeit mit frx = 1,1 N/mm?
und ein Rollschubmodul von 50 N/mm? zu Grunde zu legen.

Die mitwirkende Breite der Querlagen darf max. mit 0,1 £ ({ = Feldlange des Elements)
angenommen werden.

1 Siehe DIN EN 1995-1-1/NA.5.6
BlaR, H.J., Gérlacher, R.: Zum Trag- und Verformungsverhalten von LIGNOTREND-Decken- und Wandsystemen aus
Nadelschnittholz. (Bauen mit Holz 103/2001, H.4 S. 37-40, H. 5 S. 68-71)
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Bei Elementen mit Universalkeilzinkenverbindung sind zur Beriucksichtigung des am Rand
moglichen Zinkengrundes von bis zu 6 mm die charakteristischen Werte der Biegefestigkeiten
mit dem Faktor (1 — 6/d) abzumindern, wobei d die Dicke (in mm) der auf3eren iberwiegend
auf Zug beanspruchten Brettlage ist. Fir weitere Details siehe auch Anlage 12.

Bei den LIGNO-Basis-Elementen darf fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit die
Akustiklage/Sichtlage, unabhangig von der Spannweite und der Elementhdhe, rechnerisch
angesetzt werden. Fur weitere Informationen siehe Anlage 12.

LIGNO-D-Elemente gemal Anlage 24 und ausgeklinkte LIGNO-QI-Elemente nach Anlage 27
darfen ausschlief3lich als Einfeldtrager ausgefuhrt werden.

Die Tragfahigkeit ausgeklinkter Auflagerbereiche von verstarkten LIGNO-QI-Elementen ist
wie folgt nachzuweisen:

VRk
VAusinnkung,Rk =mIN {Ng, Ngeq fax,k d /¢4 sin60°

Ngr nSteg ftens,k sin 60°
mit
Vre = Charakteristische Querkrafttragfahigkeit des urspringlichen LIGNOTREND-
Elements ohne zusatzliche Brettschichtholzstege
nssr = Rechnerische Anzahl der Verstarkungsschrauben pro Ausklinkung und Steg,
nsr = 2 bei zwei Schrauben pro Ausklinkung und Steg
nsr = 0,5 bei einer Schraube pro Ausklinkung und Steg (siehe unten)

Nstg = Anzahl der Stege im urspriinglichen LIGNO-Basis-Element

faxk = Ausziehparameter einer unter 60° zur Faserrichtung angeordneten -
Vollgewindeschraube

d = Schraubendurchmesser (min. 8 mm)

Lot = Eindringtiefe des Gewindes im LIGNO-Basis-Element oder im zusatzlichen

Brettschichtholzsteg; der kleinere Wert ist malRgebend
Zugtragfahigkeit pro Vollgewindeschraube.

ftens,k

Die ausgeklinkten Bereiche werden mit Vollgewindeschrauben verstarkt. Pro BSH-Steg
und Ausklinkung sind in der Regel zwei Vollgewindeschrauben unter 60° zur
Faserrichtung des Brettschichtholzes in Richtung des Schubflusses anzuordnen. Falls
das Element mindestens zwei BSH-Stege enthalt, genugt eine Vollgewindeschraube
pro Ausklinkung und BSH-Steg. In diesem Fall darf die Schraubentragfahigkeit nur zu
50 % (nsr = 0,5) angesetzt werden.
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Bei der Bemessung der LIGNO-D-Elemente ist folgendes zu beachten. Die Bemessung der
LIGNO-D-Elemente

— mit Stegen aus Dreischichtplatten, bei denen bis zu zwei Durchbriiche zulassig sind,
kann nach Verbundtheorie erfolgen. Nachweise sind dabei im ungestorten Bereich sowie
im Bereich des Durchbruchs (Nettoquerschnitt) zu fiihren. Als aufnehmbare Querkraft im
Bereich des Durchbruchs darf Rpek = 18,6 kKN angenommen werden. Dieser Wert
berlcksichtigt die Umlenkkréfte an der Durchbruchsecke und die sich daraus ergebenden
Rollschubbelastungen. Die Nachweise sind entsprechend den Anlagen 25 und 26 zu
fuhren.

— mit Stegen aus Furnierschichtholzplatten (LVL-Platten) erfolgt nach den Regeln der
technischen Biegelehre. Der Nachweis der Schubspannungen soll erfolgen:

o in den beiden Klebefugen des Zapfens mit der Klebfugenbreite von 2 x 25 mm und der
Schubfestigkeit des Gurts bzw. des LVL Stegs (kleinerer Wert ist mallgebend),

o im Zapfengrund mit der Breite 26 mm und der Schubfestigkeit des LVL-Stegs,

o im Steg in der Hbhe der Spannungsnullebene mit der Stegbreite und der
Schubfestigkeit des LVL Stegs

Beziiglich der Universalkeilzinkenverbindung bei LIGNO-D-Elemente siehe Abschnitt 1.1.

313 Beanspruchung in Plattenebene

Der Biegespannungsnachweis darf unter der Annahme einer starren Verbindung der
Einzelbretter der Langslagen gefiihrt werden.

Bei Wandelementen ist der Normalspannungsnachweis flir die Randrippen zu fihren.

Bei der Ermittlung der Ersatzstablange druckbeanspruchter Elemente ist der Einfluss der
rechtwinklig zur Faserrichtung beanspruchten Schwellen oder Rahme zu bericksichtigen.
Beim Knicknachweis ist die Querschnittsflaiche des LIGNOTREND-Elementes ohne
Querlagen anzusetzen.

Die wirksame Biegesteifigkeit ist gegebenenfalls unter Beriicksichtigung der
Rollschubverformungen der Querlagen zu ermitteln. Imperfektionen dirfen wie fir Bauteile
aus Brettschichtholz angesetzt werden.

3.1.4 Schubbemessung fiir an den Schmalseiten verklebte Brettlagen

Enthalt das LIGNOTREND-Element mindestens eine Brettlage, bei der entweder die
Einzelbretter an den Schmalseiten miteinander verklebt sind oder bei der die Fugen zwischen
den Brettern auf ihrer gesamten Lange durch je ein aufgeklebtes Brett abgedeckt werden, darf
diese Brettlage zur Ubertragung der Schubspannungen herangezogen werden.

Die mafRgebenden Schubspannungen (Bemessungswerte) in den durchgehenden Brettlagen
eines Elements dirfen dabei wie folgt bestimmt werden:

QS
TV,d = Id d < fV,d
mit
Qu¢ = Bemessungswert der Querkraft
S =Flachenmoment 1. Grades des Elements

| = Flachenmoment 2. Grades des Elements
d = Dicke der Brettlage.

Bei Wandelementen darf vereinfacht 1, 4 = % angenommen werden,

mit
A = Querschnittsflache der zur Schubibertragung herangezogenen Brettlage.
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Bei der Berechnung der Verformung sind die Schubverformungen, die infolge Querkraft in der
zur Schubiibertragung herangezogenen Brettlage entstehen, zu beriicksichtigen.

3.1.5 Schubbemessung fiir an den Schmalseiten nicht verklebte Brettlagen

Werden Krafte zwischen benachbarten Brettern einer Brettlage ausschliel3lich Uber
rechtwinklig zur Brettachse verklebte Bretter Ubertragen, sind die in den Kreuzungsflachen
entstehenden Torsionsschubspannungen wie folgt nachzuweisen:

F,-h a
Trg = | 'Eva,d
2
mit
Fd = Bemessungswert der dulReren Horizontallast auf ein Wandelement (N)

h = Wandhbéhe (mm)

a = gréflte Seitenldnge der Kreuzungsflache (mm)

Ip = polares Flachentragheitsmoment einer betrachteten Kreuzungsflache i (mm#*)

Z l, = Summe der polaren Flachentragheitsmomente aller Kreuzungsflachen eines
Elementes

fva = Bemessungswert der Torsionsschubfestigkeit der Bretter der angrenzenden

Lage (der charakteristische Wert fux ist mit 2,0 N/mm? anzusetzen, hierin ist
ker mit 1,0 anzusetzen)

Zusatzlich ist fir diese Elemente nachzuweisen, dass die auf die einzelnen Bretter der Langs-
und Querlagen entfallenden Schubkrafte aufgenommen werden kénnen.
3.1.6 Bestimmung der Verformungen

Bei der Berechnung der Verformung der Elemente sind die Verdrehungen, die in den
Kreuzungsflachen auftreten, zu bericksichtigen. Die durch die Verdrehung entstehende
Schubverzerrung infolge Querkraft darf ndherungsweise nach der technischen Biegelehre
berechnet werden, wobei die wirksame Schubsteifigkeit

(GA)ef = %

mit
K = Verschiebungsmodul einer Kreuzungsflache pro mm? Flache = 3 N/mm?
ermittelt werden darf.
3.1.7 Bemessung der Verbindungen

Die Ermittlung der charakteristischen Tragfahigkeiten der Verbindungen kann nach
DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem nationalem Anhang nach der fir das jeweilige
Verbindungsmittel erteilten allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung / allgemeinen
Bauartgenehmigung wie fiir Nadelholz bzw. fir Brettschichtholz erfolgen. Die
Produktleistungen dirfen auch einer Europaischen Technischen Bewertung entnommen
werden.

Die Fugen zwischen nicht miteinander verklebten Brettern sind als Bauteilrand zu betrachten.

Als Verbindungsmittel dirfen Nagel, Holzschrauben, Klammern, Bolzen, Stabdiibel und Dibel
besonderer Bauart nach nationaler oder europédischer Norm bzw. nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung /  allgemeiner Bauartgenehmigung oder  Européischer
Technischer Bewertung verwendet werden.

3.1.8 Brand-, Feuchte-, Schall- und Warmeschutz

Fir die erforderlichen Nachweise zum Brand-, Warme-, Feuchte-, Schallschutz gelten die fir
Vollholz hierfir erlassenen Vorschriften, Normen und Richtlinien.
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Fir die Ausfiihrung von Wand-, Decken- und Dachbauteilen mit LIGNOTREND-Elementen
gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit
dem Nationalen Anhang DIN EN 1995-1-1/NA, soweit in diesem Bescheid nichts anderes

bestimmt ist.

Fir den vorbeugenden Holzschutz gilt DIN 68800-1 mit den zugehdérigen Normen und den
dazu ergangenen bauaufsichtlichen Bestimmungen.

Die bauausfihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaf §§ 16 a Abs. 5 in
Verbindung mit §§ 21 Abs. 2 Musterbauordnung (MBO) abzugeben.

Folgende Normen und Verweise werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN EN 301:2018-01

DIN 1052-10:2012-05

DIN 4074-1:2012-06
DIN EN 1995-1-1:2010-12
+A2:2014-07

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

DIN EN 13377:2002-11

DIN EN 14080:2013-09

DIN EN 14081-1:2011-05

DIN EN 15425:2017-05
DIN EN 16351:2021-06

DIN 20000-5:2016-06
+A1:2021-06

Anja Dewitt
Referatsleiterin

750962.21

Klebstoffe fir tragende Holzbauteile - Phenoplaste und Aminoplaste -
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

Herstellung und Ausfihrung von Holzbauwerken - Teil 10:

Erganzende Bestimmungen
Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:

Allgemeines Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau. Das
Beiblatt A2:2014 ist zu beachten.

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 5:
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines
— Allgemeine Regeln und Regeln flir den Hochbau

Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz - Anforderungen,
Klassifikation und Nachweis

Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz —

Anforderungen

Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis fur
tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsanforderungen

Holzbauwerke — Brettsperrholz — Anforderungen

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach
Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt

Beglaubigt
Deniz

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Inhaltsverzeichnis

Anlage | Element Typ Erlauterung

1 Inhaltsverzeichnis

2 Inhaltsverzeichnis

3 Legende

4 LIGNO-Basis-Element Rippe Q2 mit Darstellung BSSH-Lage
5 LIGNO-Basis-Element Rippe Q3 Sichtlage / Akustiklage

6 LIGNO-Basis-Element Rippe Q3/Q4 Sichtlage / Akustiklage

7 LIGNO-Basis-Element Rippe Q3-r25/r50 Sichtlage / Akustiklage

8 LIGNO-Basis-Element Decke Q3/Q4 Sichtlage / Akustiklage

9 LIGNO-Basis-Element Block Q/DS Sichtlage / Akustiklage
10 LIGNO-Basis-Element Block Q3 Sichtlage / Akustiklage

11 LIGNO-Basis-Element Akustik Q/Q3 klassik | Akustiklage

12 Details Sichtlage / Akustiklage Hinweise zur Anwendung
13 LIGNO-Basis-Element Uni Q3 110

14 LIGNO-Basis-Element Uni Q3 110 HL

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Inhaltsverzeichnis Teil 1

Anlage 1

719242.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Anlage | Element Typ Erlauterung

15 LIGNO-Basis-Element Uni Q3 123 Sichtlage

16 LIGNO-Basis-Element Uni SP 80

17 LIGNO-Basis-Element Lux 5

18 LIGNO-Basis-Element Fux 6

19 LIGNO-Basis-Element Rippe; Block Stabchenlamellen

20 LIGNO-Basis-Element blockverklebt | Rippe Q3 Sichtlage / Akustiklage
21 LIGNO-Basis-Element blockverklebt | Block Q3 Sichtlage / Akustiklage
22 LIGNO-U*psi-Element U*psi T

23 LIGNO-U*psi-Element U*psi F

24 LIGNO-D-Element Rippe D2 Sichtlage / Akustiklage
25 LIGNO-D-Element Rippe D2 Berechnung

26 LIGNO-D-Element Rippe D2 Berechnung

27 LIGNO-QI-Element Rippe Q3 Prinzipskizze

28 LIGNO-QI-Element Rippe Q2/Q3/Q4 Prinzipskizze

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Inhaltsverzeichnis Teil 2

Anlage 2

719242.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bau techn‘i‘;

DIBt

Legende

Basis-Elemente

1 LIGNO Element Léngsholz
LIGNO Element Stirnholz

s Absorber aus Holzweichfaser

MOM Akustiklage

1 BSH Langsholz
BSH Stirnholz

[ LVL Platte
Polyestervlies

[ LIGNO Element Stirnholz Stdbchenlamelle / Massivholzplatte

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Legende

Anlage 3

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
ir

Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik

LIGNO-Basis-Element

Rippe Q2 mit BSSH Lage

Querschnitt &2 294 a0 294 55,
|
E N ] -
LN NN\
b | | N R o
N | N N =
Il SN N\ NN ‘I
—
90 | 75 282 | 75 | 103 |
! |
42| 149 230 | 149 |55
I I
| 133 154 |51] 154 133 |
I |
625

Langsschnitt

BSSH - Querbrett in der Mitte des Durchbruchs ) BSSH Lage
IINSN [ESNT
N | N N | D 1 AN A N N | N i | N 1 N
1835 185 185 165
Meo.0"! e2.0'
~ 320 95 640 | 95 320 5
I f f - 4
BSSH - Querbrett am Rande des Durchbruchs _BSSH Lage
DY I BNy
| N ) N N I N | | k& N ) N N N 1 DY
25 B2
I
- 320 | 95 | 640 95 | 320 g
i p
BSSH - Querbrett mit vollgefiiliten Durchbruch _BSSH Lage
N o N \|
| N A | N 1 AN | A N A | | N k| N A N AN | N
~ 320 95 640 95 | 320 8

Legende:

[ LIGNO Element [Langsholz)
LIGNO Element [Stirnholz)
Absorber

[==] Stossbrett

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Anlage 4

Beispielelement LIGNO Rippe Q2 mit BSSH-Lage

719383.21 1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
- ur
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
Rippe Q3 NSi V-Fuge Rippe Q3 z0p0 Akustik
Querschnitt Querschnitt
M 1:10 M 1:10
446, 129 67, 134 &7, 129 | 50 846, 129 67, 134 67, 129 46
44670 155 75 155 70 , 50 846, 70 155 75 155 70 46
[Te] [Te)
+— . K Srwe  a— T— Al
o~ 1 J o~
§ g | 5
= | N d =
& :Ii S
SN NN NN N 3 " 2 TR R R TR &
17 186 | 220 215 | 2 12 4 2
| ‘ 625 | 625 '
Léngsschnitt ‘ Lingsschnitt
E\_& 1N b
g
%:‘E ~ A N W | | N i | SN
:
M5, 115 115 115 | 115 62 62 62 62 62 62 62 62 | 62
Rippe Q3 z26p0 V-Fuge Rippe Q3 z53p0 Akustik
846, 129 67 134 &7 129 4é 846, 129 67 134 &7 129 46
846 70 155 75 155 70 4b 846, 70 155 75 155 70 46
1 FE | I o I N K Qs
1 1 T 1 L < N I\'\ ‘I‘ | N ﬁ'
} by =~ ESSY x
S T NN T N = <
SN AN T SESSSSY K A\ ~IN 1 N | NN
B e e =R =2 &
3 618 3 2 12 4 2
625 625 |
Rippe Q3 z53p26 V-Fuge Rippe Q3 z53p53 Akustik
846, 129 67 134 | 67, 129 _4b 846 129 67 134 67, 129 |46
846, 70 155 75 155 70 46, 846, 70 155 75 155 70 46
N ] s ‘ ] _E N T s
ey s AN | = E 2
SN NN & &
3 N AN T Nk “
K T T = O OO T O AT T S
O OO T O PO T O oy & N | by
- J | ANNNS x4
B e e e e g &L 3 >
3 618 3 | 2 12 4 ?
625 625 )
Rippe Q3 Elementstoss Rippe Q3 z80p0 Akustik
Querschnitt 837, 129 |67, 13 67, 129 |55
=K N S “p—e ——o —— $d-
T 1 i L 8,37, 70 185 | 75 155 70 | 55
LS . =
% — N § e —t o
AW ||
O K T N
Legende:
Stossbrett

[ LIGNO Element [Langsholz)
LIGNO Element (Stirnholz)

[IIIT LIGNO Element (Stirnholz ESP) [==] Stossbrett

R

Klammern nach Statik
Absorber

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Beispielquerschnitte LIGNO Rippe Q3

Anlage 5

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut

. fir
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
Rippe Q3 V-Fuge Rippe Q3 Akustik
Querschnitt Querschnitt
M1:10 M 1:10
837, 129 67, 136 67, 129 |65, 8)37, 129 67, 18k 67, 129 |55
8,37, 70 | 155, 75, 155 70 55 8,37, 7 155 | 75, 155 | 70 55
GRS A . LISLE A 4224
N K 1 O a7 o I I Qr
N N | N ‘ 1 I~ 1 \
Lo d
el ~0
(] o~
*X *X
9 S o . o
|| HEEEEEEEEEEEEEEEEENENENEEEEEEEEEEEEEEEEEYFg C’):/ ~Nb_ ('?_7
4 617 4 Y2 12 4 ?
B 625 g DERIARS 625 T
Langsschnitt Langsschnitt
Qr Qo
N \| N |
o L
o | 1N | E X | N ) o
[82] h ("’),:
| 115, 115 115 115 16
I T |8 f f T T
Rippe Q3 Z1 V-Fuge Rippe Q4 Z1 Akustik
837, 129 67, 134 67, 129 55, (842, 64,57, 115 58, 115 57,5950,
8,37, 70 , 155 | 75, 155 , 70 55 8, 87 , 9 , 75, 98 | 75, 9 , 90
= L 4224 b , , ‘ $
1l _E N~ e S [ N NN | Q-
| \ | A N N N
L w
T T O T T T gl L Bl
b N o b o~
I T O T I S PP, @
4 617 4 2 12 4 2
i 625 t -~ 625
Rippe Q3 Z2 V-Fuge Rippe Q3 Z1p Akustik
8,37, 129 67, 134 67, 129 55, 837, 129 , 67, 134 67, 129 55,
837,70, 155 75, 155 70 /55 837, 70, 155 75 _ 155 | 70 55
4 —_— (IS s 12y IRENLLY
NN ][ QL N _E 3 T QL
N N \| N 7 -
_~ = - N A | S -
\III|IIHIIIIIlIIIII\III\IIIHIIII\IIII By ¢
T O L T T %
JSSSR T S\ Shesesy | s N
.||III\IIIIIIIHIIIIIIIIIIII\IIII\IIIIIIII\n % E:: %7
4 617 4 b2 12 4 2
> 625 . + 1 ¥ 625 .
Rippe Q3 Elementstoss Rippe Q3 Z2 Akustik
Querschnitt — 9 = 8,37, 129 67, 134 67, 129 :,55 .
Ql L N 8,37, 70 155 75 155, 70 |55
N K Y [ .
§ 7§,< § N B SN B -
|EEEEEEEEENE NN, VENENEENE NN NN NN NN §§1 ﬁ
Legende: st T T I T I T %
ossbrett NS . S
: LIGNO Element [Léngsholz] Klammern nach Statik - 1 ’; I‘I‘ﬂ‘l]’\: e e e S B R D o (D;)
LIGNO Element (Stirnholz) RS2 Absorber o 2 12 4 2 A
I LIGNO Element [Stirnholz ESP) Stossbrett T 625 b
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 6

Beispielquerschnitte LIGNO Rippe Q3 / Q4

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-Basis-Element

Rippe Q3-r25 NSi V-Fuge

Rippe Q3-r50 z0p0 Akustik

Querschnitt Querschnitt
M 1:10 M 1:10
446,70 | 155 | 75, 155 70 |50 846, 70 | 155 75 155 70 |46
4 , Sk 346, A E D a0
\ \ \ e
wr b
<] sy E “re 0
g oy \ | NN [ <
X I\ Py
& sy
B NN N y 3. L ARy >
e - o
17 186 220 | 215
. : e ,‘ . 2 12 4 2
- - ) 625
Langsschnitt Langsschnitt
163,62, 63,62, | 63,62, 63, 62
oSS s m s =y N NS S
e e
o o~
< £
8 e
Lx | E | N I AV AN ES
2 3 ) 07207 NN 070707 NN 740 (NN, 7070767 ANV JoZ97070; NN o076
15 115 115 | 115 "5 |62 82 62 6D, 62 62 | 62 62 62 | 82 | 62
: ‘ L L.re
Rippe Q3-r25 z26p0 V-Fuge Rippe 03-r50 z26p26 Akustik
846, 70, 155 75, 155, T0 46, guep 0y 155 .75, 195 70 44,
4 S " *‘7'7 - ,.,
wl- ]
w ®hio
T =y y g Y = )\ g
| = B D
S (M O A T S
P RN iR N T o Y < x| K N s Y
o’ 0 o7 O D O X R PO N XL 0 O
PN TR e o e e 5 ol ol OO IR IO RO OOy
3 618 2 12 4 2
625 625
Rippe Q3-r25 z53p0 V-Fuge Rippe Q3-r25 z53p53 Akustik
846, 70, 155 |, 75 , 155 | 70 |46, - :&Qﬂ}. 196 (75, 195 470,46
2226 $ 12 $42% .
8]
- | NNNNY [N Py
‘1 "I 1\' I ™~ g AN | 1 1 1 g
SN & 'S N\ N '\ 3
= — X O T OO T S
T NN AN J B O(S | K 5
' N K 3t SRS L 1 K N T
ot 9 = ~o &
o~ 1 e e e e s (RO o~ @ L
3 618 3 2 12 4 2
625 625

Rippe Q3-r25/-r50 Elementstoss
Querschnitt

\Stossbrett
Klammern nach Statik
Absorber

Stossbrett

Legende:

[ LIGNO Element (Langsholz)
DN LIGNO Element (Stirnholz) k
[IIID LIGNO Element (Stirnholz ESP) <]

Rippe Q3-r25 z80p26 Akustik

846, 70 185 75 155
1 SR i i

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Beispielguerschnitte LIGNO Rippe Q3-r25 / Q3-r50

Anlage 7

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
. ir
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
Decke Q3 V-Fuge Decke Q3 Akustik
Querschnitt Querschnitt
M1:10 M 1:10
8,37, 70 155 75 155 | 70 | 55 837, 70 , 155 | 75, 185 | 70 55
DR T T T T f T 1
. b
N | & ot <] ANNNN| E ne
0 n
g g
x >
I e o C”|
III\IIIIIII\IIII\IIIIIIIIIIIII\IIIIIII\IIIm(\ @l
2 621 2 2 621 2 !
B 625 8 B 625 -
|
Langsschnitt Langsschnitt
o
o
2
*><
&
L 115 115 115 115 15 162 162 | 62 | 62 62 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
‘ ‘ . 4 R
Decke Q3 Z1 V-Fuge Decke Q3 Z1 Akustik
8,37, 70, 155 | 75 155 | 70 55, 837,70, 155 | 75, 155 70 55
I I g : | I | g:
| | . 1 | NN E "
s ]
O T T T T gl T T T T T ~l
1'|||\|||||||\||||\|||||||||||||\|||||||\||"n0@_7 [ i ™,
4 617 4 2 12
T 625 T DA S B
|
Decke Q3 Z2 V-Fuge Decke Q3 Z1p Akustik
8,37, 70 , 155 75, 155 | 70 55, 8,37, 70 155 75 155 | 70 55
(AN $ 72 $ =622 Bl T4 . 42
QL Qi
J | NNNNY [ . N | INNNN) E .
NN ] SN Y B &
I O T T % i
PlaaaN AN NS N L 4
1 = o~ g o~
1II\IIIIIII\IIII\IIIIIIIIIIIII\IIIIIII\IIIf‘zki g:k E‘l,
4 617 b 2 12 4 2
I 425 |\ ! f [ 625 B
- . |
Decke Q3 Elementstoss Decke Q4 Z2p Akustik
Querschnitt
| 837,70 , 78 ;75 , 79 , 75, 78 | 70 ;55
AL AR LWL WL ARGV S
<t
=
Lﬂ»
Leende- ENEEEEEEENEEEENEEEEE \ENEEEEEEEEEEEEEE NN i‘s
g ) \Stossbrett b
[ LIGNO Element (Langsholz] Klammern nach Statik <2 =)
LIGNO Element (Stirnholz) fSssS] Absorber )

[IIII LIGNOQ Element (Stirnholz ESP) Stossbrett

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Beispielquerschnitte LIGNO Decke Q3 / Q4

Anlage 8

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Block Q V-Fuge Block Q Akustik
Querschnitt Querschnitt
M 1:10 M 1:10
842,485 115 5 115 5625 115 547,50 842,485 115 5 115 5625 115 547,50,
T 1l T T T I o T T
£ | INIET) NE o 3T
= =] = = <
- N LY - Y
9 9 o < 4 N
' EEEENENEEEEEEEENENEEEEEEENEEEEEENEERENEENg 92:7 Ek': AL Vl:.i
4 617 4 L2 12 4 2
0 625 B ' 625 B
Langsschnitt Langsschnitt
ﬁzl;_m ﬁ::_m
K N x| < \ S
%7 ‘ - | N h N i N | | N N § %7 s AN 07670707 NN 92629797 NSRRI 0202926, (NN 20202979 RN 1020747 NN 92024297 BN
' 115 115 M5 | 115 ! 1626262 62 62 62 62 6262 62
| . D L SRS
Block Q DS
Querschnitt
|
-
®
ot
=
| | I
Block Q Elementstoss Legende:
Querschnitt Stossbrett [ LIGNO Element [Léngsholz)
/Klammern nach Statik LIGNO Element (Stirnholz)
B3 Absorber
‘I>\~“<l\ [==] Stossbrett
|EEENEEEEEEENEEEEEF INEEEEEEEEENE NN NN EEEEE]
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. : Anlage 9
Beispielquerschnitte LIGNO Block Q / Q DS g

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut

. fir
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
Block Q3 V-Fuge Block Q3 Akustik
Querschnitt Querschnitt
M 1:10 M1:10
842, 525 150 8,42, 525 50,
T ¥ —— F: il N
8,70, 201 |75 201 70, 8,70, 21 .75, 21 70,
I 1 g % F A S
E NARRNATNNN § T e E T = E Ros
[L9] [To]
*>< *><
* - g
K o — o
|| ENEEEEEEEENEEENNEEEENNEENENENEEENNNEEEENE| 5"3~ o~ (")’
2 621 2 2 12 4 2
B 625 - BERiae s 625 T
3 &
Langsschnitt Léngsschnitt
, 115 115 115 115 115 115 115 115 , 115 , 115
I : e ‘ ‘
o) K N\ AN X AN AN T ol N N AN AN T NN T
g g
*)( *><
% g D 1 ~N I N N N aj % T ) $3029707 NN (92024297 NNIN 0202426, NN Z0202¢7¢ RNV S20702¢7 NN 2020242 N
* , 115 115 115 115 115 ‘ 162,62 62 62,6262 62, 626262
Block Q3 Z1 V-Fuge Block Q3 Z1 Akustik
842 525 150, 842 525 430,
8 70 201 75, 201 L 70| 8/ 70, 201 75 201 | 70
S T ARNN § S INRNNY i =Y = ] 9
Lo Lo
g g
NANANNARANNNRRNRNN] DANRRRRRRERnnnnnnnnn T =
|l||\||||\II\IIIIIIIIIIIII\IIII\IIIIIIII\I‘; %"7 Rt %(7
4 617 4 2 12 4 2
! 625 i 625 1
I - — -
Block Q3 Z1 V-Fuge Block Q3 Z1p Akustik
8,42, 525 150, 8,42, 525 50,
§1y£( 201 75 201 "70 - 8 70 , 201 175 201 !QL
K T U ANNN T N e ‘ : e
LO» LD»
N &
[ENNEENNEENNNRENNNNI RNNNNE NN NN NN NN %
N VN 1 NN L b
= o o~
| I ENEEEEEEEEEEEENNEEE NN NN NN NN NN NN | “2,,_ E‘,,_ @l
2 621 2
B 625 a
$ -
Block Q3 Elementstoss Stossbrett
Querschnitt Klammern nach Statik
T A IR =y | NN T Legende:
S [ LIGNO Element (Langsholz)

LIGNO Element (Stirnholz) B Absorber
= N | [IIID LIGNO Element [Stirnholz ESP) [ Stossbrett
[INNENEEEEEEEEEEENEEE] IEEEEEENENEENEEEENEEN |

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 10

Beispielquerschnitte LIGNO Block Q3

719383.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-Basis-Element

Akustik klassik Q Akustik

Querschnitt
M1:10
2156 463 15621
_2f56:533 115 3 115 3 115 35 ,:;56121
TT I I SR eRAS
=
5 SRS e ST PN
A § | N A | | N *x
SRR N NN NN RN NTRERIN NN ) _:‘?.
E I O | O | O | D | I | | i ‘CL: 7*)(
4558548548558568548558548558554
B ‘ 6‘25 ‘ ‘ L
Léngsschnitt
| 115

| }*20/x*26 5|

Akustik klassik Q3 z0k50g Akustik

Querschnitt
M 1:101 56 | 463 5611
75, 75 75 175 75 1)
1 - f f e
[ N AN NN AN N | 8
T
i
o
*><
S
&
1mnmmEy g nmnn g nnnnn i g i nnn s g nnnnns R
10 105 20 105 20 105 20 105 20 105 10
T a T T I -
B 625 |
f i
Léngsschnitt
115 | 115 | 115 115 115
I I [
M 7
N | N N | A | | N \’l
]

115

15 , 115
I I

Akustik klassik Q3 V-Fuge
1656 463

1675 | 175 75

175

N |N A\ N

A\

TR P CRTT I CNI Ry &

15 95 30 95 80 95 30 95 30 95 15

‘ " 425

Akustik klassik Q3 z26k50g Akustik
2156 463 56 21

2175, 175 75, 175 75 21
[ RANTARAN AR RRRN AR )
X NN [
1 | £
o\
o =
4558548548558 548548558 548558554
e R AR/ B e S S B
625

Fho0p26,5 !

Akustik klassik Q3 Elementstoss

Akustik klassik Q3 BV Z26k50g Akustik

Querschnitt 1656 463 5616
Stossbrett 1675, 175 75, 175 75 16
Klammern nach Statik T i ! ! 4
SANNNTNNNN == NN NANN ('\L\ S
| N N
N Y| [F2}
— X
2500 NN 5005 N33 NN x
IENIJEEEEEEE B INEENENIp SEEEENT RUNEEEEE R INEE g
Legende: AN %
[ LIGNO Element [Lingsholz) IOt T Ty C LIy &
LIGNO Element [Stirnholz) BER avsorber 10 105 20 105 20 105 20 105 20 105 10
[ LIGNO Element [Stirnholz ESP) == stossbrett ‘ | 625 ‘ I ‘
f I
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 11

Beispielquerschnitte LIGNO Akustik klassik Q / Q3

719383.21

1.9.1-27/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Details Sichtlage/Akustiklage

Basis-Elemente mit Universalkeilzinkung

Universalkeilzinkung nach 3.1.2

Bei Elementen mit Universalkeilzinkenverbindung sind zur

[ Berucksichtigung des am Rand méglichen Zinkengrundes von
bis zu 6 mm die charakteristischen Werte der

Biegefestigkeiten mit dem Faktor (1 — 6/d) abzumindern,

wobei d die Dicke (in mm) der duBeren Uiberwiegend auf Zug

beanspruchten Brettlage ist.

Querlage nach 2.1.1

[ -

[ k%] /
l = /
| /
[ /
I == /
II |
IIRS&S& WQE

Absorberstreifen/

mit unterster Lage als

Die Breite der Einzelbretter muss zwischen 60 mm und 240
mm betragen. Die Einzelbretter der Querlagen mussen die
Bedingung Brettbreite : Brettdicke = 2,4 erfillen. Innerhalb
einer Querlage durfen nur Bretter mit gleicher Breite und
gleichem Abstand verwendet werden. In den Zwischenraum
kénnen Absorberstreifen eingelegt werden.

Sichtlage/Akustiklage nach 2.1.1

Die Einzelbretter der Brettlagen missen mindestens 12 mm
und dirfen héchstens 40 mm dick sein.

Sichtlage Akustiklage
1 N W N
\ K \| N
iy N i
N—f.‘f 8 7 o~ 4‘:— g
Al LT TP PP TTTTTT T m,\:‘
Sichtlage Akustiklage
Geschlossene Lage mit mind. Geschlossene Lage mit mind. 12mm
12mm Dicke. Dicke, die mit Sageschnitte durch die

mit Lagendicken 218mm fiir Sichtlage/Akustiklage
|

ganze Lagendicke hindurch auf
einzelne Leisten aufgeschnitten wird.

o™~
= @©
®
~0 ]

Wenn nach Abzug des Zinkengrundes die
Restdicke der Lage gréBer gleich 12mm ist,
kann diese Lage flr die Tragfahigkeit
angesetzt werden (siehe 3.1.2). Flr die
Gebrauchstauglichkeit kann dagegen die
ganze Lagendicke angesetzt werden.

mit Lagendicken 12mm - 18mm fiir Sichtlage/Akustiklage

|
Akustiklage:
Hier kann fur die Gebrauchstauglichkeit die
ganze Lagendicke angesetzt werden. Als
anzusetzende Flache wird der
Restquerschnitt nach Abzug der Fugen
verwendet.

\r ~o o~
© -

Sichtlage:

Wenn nach Abzug des Zinkengrundes die
Restdicke der Lage gréBer gleich 6mm aber
kleiner 12mm ist, kann diese Lage nicht flr
die Tragfahigkeit angesetzt werden. Fir die
Gebrauchstauglichkeit kann dagegen die
ganze Lagendicke angesetzt werden.

I v
Akustiklage:
Hier kann fir die Gebrauchstauglichkeit die
ganze Lagendicke angesetzt werden. Als
anzusetzende Flache wird der
Restquerschnitt nach Abzug der Fugen
verwendet.

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Details Sichtlage / Akustiklage

Anlage 12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-Basis-Element Sk
b
LIGNO Uni Q3 110 AN
Querschnitt
M1:7 247, 75 | 65 8 75 , 8 | &5 | 75 472 g
I f f [ f T
88 127 . 95 95 | 127 , 88
f f ) f f .
2 108 I 145 | 115 145 108 2
| T
4 - 4 =
PSR NN N NNNNNN AN AN R NN 3 8
ol B, B N ok N il NN\ u e | S — o ——
ol e BN N N| | NN s
Sl = _— = 3
LT R T NN W8 N ) =
|
Ay 4y N
I | I g
625 \ -
- T S —
3
Stossbrett 3_ N N -1
1 2980x95%29 mm - ' 3
o
g N ——
Detail (Vertikalschnitt) ° . 3
o p—
Varianten fiir Kopf und Fuss § N §
—eo— o) Iy &
\ 3
é - —e
=
N ——
N
=) = &
S g -
& & - N e
o
- =
2 =2
I‘ ——
~F
3 @
N ——
N ]
o
o~
—— Sg= E e
| 3
30 80
T I i
-
= <
c 2
£
Legende: g 1 N e
[ ] LIGNO Element (Léngsholz) T 48l
RN LIGNO Element (Hirnholz) 'g@ el e
ESONNY  Brettschichtholz GL24h >z B - —o
30 80
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. . Anlage 13
Beispielelement LIGNO Uni Q3 110 9

719448.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO Uni Q3 HL 110 mf’?‘ikal“h“i“
Querschnitt '
M 1.7
_2 105 ‘ 150 110 150 105 2_ -
2 47 58 150 ;1o 150 585, 472
| | é o
T 13 F T N 58
ol 8L 4 E = =] o 3
2 2 B ] o -
s - | I ©
Ll = L o
LT R N\ N NN N @ § e
PRSS 447y "
y 625 ) B
Detail Elemenstoss Detail (Vertikalschnitt) N
M1:5 M1:5
Varianten fir Kopf und Fuss -
| 585 98.0 585 | 5] o & x
N N s T SHE .
NE ot 3
NN oL
— .%'%. — = N
NN = 3|
g 3
N |
Legende: -
1 e N |
[ 1 LIGNO Element [Langsholz)
NN  LIGNO Element (Hirnholz) S ° 3
[N Brettschichtholz GL24h a \
Stossbrett t =t =t B
] 2430%95x29 rm —
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. . Anlage 14
Beispielelement LIGNO Uni Q3 110 HL 9

719448.21

1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO Uni @3 123 o d - P
Querschnitt 22 =
M1:7 4ot |y 4
247, 75 | 65 | 86 75 | 8 ;65 , 75 472 -
| | I | [e0]
L 88 127, 95 95 , 127 88 | ;
| I | I | I -
2 108 145 ] 115 L 145 108 2 <
- I f T @
el N N| [N SN J s Ry =18 T
. B N K SN N = NSy o7
& = SN | NS R
D G S NN S =
S| | 2
2. 47 47 2 N
T 1 T %
2, 621 2 -
| é —
| 625 ‘ 4 | H
4 - o .
Stossbrett b N =
L] 2748x95x29 mm N -
&
Detail (Vertikalschnitt) SIS
Varianten fir Kopf und Fuss | -
. < 1IN =
—— o = fat
N ®
;‘ -
3 3
N .
N 2 3
2 2 NS
g N 3
h‘ ——
N 3
N _
N 3
- é -
by .
S - =
- c .
| g -
. 30 80 13 kU] & 3
Legende: o g ) 7%7 N o
[ ] LiGNO Element (Langsholz) £2 oo 1
i = = o
oy LIGNO Element [Hirnholz) s 0L L1
PSS Brettschichtholz GL24h s
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. . Anlage 15
Beispielelement LIGNO Uni Q3 123 9

719448.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik

LIGNO Uni SP-80 IR
TN
Querschnitt =
M1:7 N
i
125, 125, 125, 125 125 -
e Wi N S E —+ Nl T
s i\ '\ T AN 2 z
ﬁ;: © A} E X AN o NH|
125 A 125 125 . 125 . 125 ?
625 Wins
<M
- H —
S -
o —;
T N |
f=y] [T}
c =
5 b
- N |
e
Legende: g Z
] LIGNO Element [Léngsholz) E HH|
BN LIGNO Element (Hirnholz) 0 2
= H i -
=
[*) w0
] b
w o
g’ — HH|——
as 2|
3 80,
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. . Anlage 16
Beispielelement LIGNO Uni SP 80 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Beispielelement LIGNO Lux 5

e} =

[l = o

LIGNO Lux 5 i -

Querschnitt u =4

M 1.7 N o

1 625 L g

! ! < o

165 107 16 15 16 115 16 108 | 5 |1 = =

\ \ [ 3

N o

T E J [ 1E 1E | -1 N B

L NN NN J K NEN )

fe=) o

o pa 2

Sl N | NN N NN NN A NN N N 2

TR N J & DY N s,

1] 67 10 75 |56 | 75 |56 ] 75 | 55| 75 10 69 |1 N o

! f f T 1 1f . N )

16 101 16 115 16 115 16 115 15 103 61 o] P

B 7 IR a a . ‘e — =,

<€ 3

2 N ;

T d

Stossbrett X = o

= _ o

2248x115x20 mm Ttz N £

>= <

- o

Schwelle / Rshm Vertikalschnitte 8 2,

Elementgeometrie Lignotrend - Schwelle Varianten fir Kopf und Fuss - g
M 1:10 M 1:10 g2
by X ™

25 20 25 25 20 25 N o

FuRal el l N N o

w:‘,— N— B S U Lo S

5 Q | Q 2 2 Nl ¢

AN N N il -

| 3V —_—— o~

+54 \ o |l N -

= 5 g

4 L B ~ || & ™ o

5 ° )

S sllE R o

= ] ]

25 20 25 25 20 25 gl E (| 2 - =,

T [TT] 3 8 o

| | = = N 24

ﬁ;_ -+ m: 8 .E_ ’/‘_/ N -

& ‘ ué g = =

MR\ LI R

p— B e & S 2 Tl N =)

Ll S B 3

S \ E = N N -

1 ™ i s n s,

2 N @

< Y -,

Wahlweise mit einer = ~ ©

oder doppelter Nut = %

b ] K265 o

26 9

Legende: R: S ! . =

N 195 2

] LIGNO Element (Langsholz) 4 _Sg ol 5

™~ o

RN\  LIGNO Element (Hirnholz) 40 70 i 2

PO Brettschichtholz GL24h 4 Moy =10
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti:‘3t
. ur
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
- To ] 1 T
LIGNO-Basis-Element 2%, F
[Se B TS} o
0 & L :
LIGNO Fux é = S |H[H| 3+
Querschnitt o 5
M1:7 SN N
8,59 500 58, 3 5
| [ - -
8 0 201 L 75 201 ;70 — RNl
i \ 1 \ | \ 2 2
e w0
Lo = =
E T T N T ] 2-7} e ~ |IN|Hl 4
N N = = =
o N N = = b
S ois I | N
[INEEENENEENENE NN NN ENEEEEEEEENEENEEENEENENENEEED 1\'7]7‘\' S S
A |
| 625 | - -
B - — . e —4
< =
- 10 1
= — —
c < [N Hl —
S = o
0 = =2
T . N L
Stossbrett X ! N
| o o o
2248x115x20 mm E T e 0
> = _ N . 4
. . . o s
Schwelle / Rahm Vertikalschnitte = =
Elementgeometrie Lignotrend - Schwelle Varianten fiir Kopf und Fuss C: N | N ; .
| 4 Q
M 1:10 M1:10 o el g
- — ]
— b S5 ——
25 20 25 25 20 25 < S 3
T ! =1 = =
CRges T Rget 5| m —Id[8l =+
. ‘\ ‘ \ S N S 5
- = ] = =
o k 2 \ j 2 & - Q e
) - o 2 s @
——— \ £ £ N . = i 2
N 2 : - -
A4 L ﬁ g ﬁ - N - ——
O g o o <
2 < N | N5 £ =
-] [ _ NI .
25 20 25 25 20 25 gl =2 | - ST IR -
| ! | l g @ e 2
— q ot — q ot £ e - -
. ‘\\ Ne- Nf c§ -:‘05 /’<’—< B N N e
= W | o s r: ¥
N . = ol E = =
— AN C\l"_ I \ ™ ﬁ" I E Bl N 1
1700 > N
\ S = 3
B N NS 2 YRS = =
10lz[ESP) § C:; h] é ; .
Wahlweise mit einer o 2 w
oder doppelter Nut o N [ - -
2 N IR 85| o
o~ . .
Legende 1 ; 7] 255":1 g
- - RETETN
] LIGNO Element (Langsholz) 372070 | 2 a7 ke ]2‘3 o
2 ¥ St q ,
NN LIGNO Element (Hirnholz) | 127 o= [N -
4 el 0
[N LIGNO Element (Stirnholz ESP) ‘ 3 &
Variante 1 T ?27 T T
BN Brettschichtholz GL24h
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
— Anlage 18
Beispielelement LIGNO Fux 6 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Beispielquerschnitte LIGNO Q3 mit Stabchenlamellen

LIGNO-Basis-Element mit SLP
Rippe Q3 NSi V-Fuge Block Q V-Fuge
Querschnitt Querschnitt
M1:10 M1:10
446 129 67 134 67 129 50
446, 70 155 75 155, 70,50
- A 3.
K 53— &l O <
< 000 o
Eﬁ |EEEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEE %
5 ; 617 :
. 5
b=y & b 625
17 186 220 | 215 |
§ 625 ‘ [
Langsschnitt : Lingsschnitt
e
o 2 £ | <
I PNETs)
X E
I > E X << T T E x
ey E T N T AN AN T .
o~
@, ' M5 , 115 | 115 | 115
M5 115 115 115 | 115
Rippe Q3 z80p0 Akustik Block Q3 Z1 Akustik
8,37, 129 |67, 136 &7, 129 |55, 8442 525 450
- — 2 T s 70, 200 75 201 , 70
837,70, 185 | 75, 155 | 70 55 $ 4
| 'I_ L ot A O ]
% | NN | © NN N 2
— g ¢
£ =
S §e
o [ SO SARAN O RR SRR X Y Ta YA ata e e AN a At N e o~
% I IIIIIIIIIIIIII]III\IIII III [NANRNANNANNAN
— ST
oY g
2 12 4 2
: — —i— —:‘:— 625 —a—
Rippe Q3 z53p53 V-Fuge -
o
846, 129 67, 134 67, 129 _4b i
846, 70 155 75 155 70 46 —&—
D S CEPEY B5103 4088
| NN 0, ) 2
== BRY 3 ~ &
*e 8 K708 201 (<75 201 1570 3
8 NN =
B\ | K N Nessd ~ .
1 0 < @
~ o e e SO 2o
618 3
625 ‘
Uni @3 110
247, 75 ;65 86 , U5 86 | &5 75 472
88 | 127 | 95 95 | 127 ;88
I I I I
2 108 145 | 115 | 145 ez
Legende: . 7271 , AN o AN RN, | S |\\];'<“ §
] LIGNO Element [Langsholz) ES e B sr
LIGNQ Element (Stirnholz) T R R T
[III0 LIGNO Element (Stirnholz ESP) B Absorber +— ++
[N LIGNO Element (Stirnholz SLP) [T Stossbrett - = -
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-Basis-Element Blockverklebt

Rippe Q3 BV V-Fuge Rippe Q3 BV Z1 Akustik
Querschnitt Querschnitt
M 1:10 — M1:10 —-
o o
o~ [aN]
*X' *XU
45RST120 | 62, [Freo 62, 1208055, 8 1455120 | 62 160 62, 1208355, 2
i) L 924 _ L L : S
8,,37R70 155" IS75 155 R70855, @ 8370708 155 §75* 155 703155, R
1 T — % o =
T O O T L T T T .
1 3 o —— o~
jIIEEEEEEEEEEEE NSNS EEEENEEEENENEEEEEEEEE} (‘3( PP (S
4 617 4 2 12 4 2
4 625 | H 625 )
I I |
Langsschnitt Léngsschnitt
o7 ol
o~ (o]
5 o
T I I -+ = 1
(32 (3]
~0 ~0
< o
@ o«
® ®
%7 . AN N ) N N E | ~E ?.5: . N #TeZo%eT NN wZeZeZe] ANANAY NN ToZeTeZe N
15 , 115 | 15 , 115 | 115 ! 82,62, 62,62 62 62, 62 | 62 | 42, &2
4 4 ‘ 025 i L 92 4 o505

Rippe Q3 BV Megant V-Fuge

Querschnitt Léngsschnitt
M 1:10
115, 115 115 15
\ i \
T 1 |INNENENESEEENEESENENENEEENNEEEEEEEEN 1 1
1 1N SN ~ i
o~ o™~
o o
2 m 115
N |
~= ~=
S| T S T
K N
4588110 | 95 Ritsd 95 | 110855,
T T ] [T T
s B Y .
S| 837870 155 758 155 K708 55, ®
1 I
| N L N [N AN
— INENEENNENEEEENENEEENENENEENEENENNENENNENEEEY; P S
4 617 4 ] M5 | M5 | 115 | 115 |
h 625 1 !
B f
Legende:

[ LIGNO Element (Langsholz) [ Absorber
LIGNO Element (Stirnholz) == Stossbrett
IO LIGNO Element (Stirnholz ESP)

BSH (Stirnholz)

[ BSH (Langsholz)

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anl 2
Beispielquerschnitte LIGNO Rippe Q3 blockverklebt nlage 20
219448.21 1.9.1-27/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-Basis-Element Blockverklebt

Block Q3 BV V-Fuge

Querschnitt
M1:10 ST
o~
& J =
N E S| E i
8,845 5104 /5308
! 3
N
8 70 201 R75‘< 201 NS )
| =B

3324 625 32
{
Langsschnitt

4

o~

N

T q

o

~0

RN

"2}

®

o | N b § AN} A N A | | N
.

ol

M5 ; 15 | 115 115 11

Block Q3 BV Akustik

Querschnitt ‘
M 1:10 x \IY 2
x| N x| N T
88 45X 0105 4048
— N :g a 2
8R70N 207 R 75 201 R70N 3
—& o
N D4
2 12 4 2
- ‘ 625 |
-
Langsschnitt
g
o~
%
f T I
o
~0
N
o«
©
NS
o

Block Q3 BV Z1 V-Fuge

Block Q3 BV Z1p Akustik

S SR ¢
1 T T N " J N x| N hE
8,845 5108 b4588 8845 ‘5110‘ 4548
{ % @ ey )
~0 ~0
5 o
& 870N 201 75N 201 703 8 70N 201 R 75 201 RN g
| ® ®
ii ENNNNENNNNENENENEN] FNENENENNN NN NN ENNNEN|
ENENENEENENNNNNNENE INENENNNANNNNNREREN) &y N \ N L
1 o & o~
| INEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEN [Se) R 0 |
4 617 4 425 8 S
) 625 ! T 625 I
I T
Block Q3 Elementstoss Stossbrett Block Q3 BV Z2 Akustik
Querschnitt Klammern nach Statik &
——1 & N
AN | 1\ I 1 T
N 88454 po103 P40 8
= N 3 =K
§ 8,870 201 (<75 201 570 =
* NN RN AN
o N AN N NN S
SISSN =T &L
mmmmmﬂmm 4 25 8 4
- s 625 \
.
Legende:
] LIGNO Element (Langsholz) [ITTT] LIGNO Element (Stirnholz ESP)
LIGNO Element (Stirnholz)  EERR Absorber
[IT] LIGNO BSH [==] Stossbrett
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 21

Beispielquerschnitte LIGNO Rippe Q3 blockverklebt
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung |“5ti:!!t
. wr
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
LIGNO-U*psi-Element
ot -
U*psi T Vlies 120, X 60, 120, X 50
Querschnitt | \
M1:10 T 1 NS N ] = ap
A-n B : =~ BB Bk | H.=
240-360 | ; 240-360
<A <8
Léngsschnitt o E\ . E g T 3 =
4o d
Ansicht 2 \
o ‘
\
\
o
3 \
':|> 1\
S
o
[aN] —
T 128 -336 134 336 134 336
B 2940 B
U*psi T ML geddmmt 224 % 40, _H&:;Xi,ﬂ‘ _
Querschnitt . o 1 NS, {
M 1:10 A-A o | =~ B-B
| 240-360 J
‘ |
<| A <B
" . o = \
Léngsschnitt Lri‘ B K S LN s R SR AR, D o L NN A
T
<a <8
Ansicht 3/ 1
g EILLE % 2 oareteteletedatetelateletele! S KARIK
o X \
- e :
& SR i
A
7 128 ~336 134 ~336 134 ~336 \\
-+ _7 "7
2940
U*psi T voll gedammt , 120 , X = 80, - &;Xiﬂ .
Querschnitt N TSNS =T }3:‘79
M 1:10 A-A' v s~ BB O % s aln ah
240-360 | ) 240-360
Legende:

[ LIGNO Element [Langsholz)
LIGNO Element (Stirnholz)

B Absorber
[Z—] Vies

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Anl 22
Beispiel: Standerelement LIGNO U*psi Typ T nage
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti:!!t
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnil
* .
LIGNO-U*psi-Element
U*psi F Vlies 40, X 140, 40, X 40
Querschnitt | T ‘
M1:10 , o Bl ENRT o . N ST
A-A R = =~ B-B i sz;‘“
120-360 120-360
<IA <|B
Langsschnitt o/ i T —3 =71 — 1
4 ds
Ansicht S /\
/ )
1 osl L 77#:?32’777 62 /7 ?39277 62
jie
-
) 2940
U*psi F ML geddmmt % * /% 4 e
Querschnitt - B BRI, :
M1:10 A-A B =TS B-B
B 120-360 120-360
j A <| B
1
Langsschnitt 32‘7 s OO SZIZOTUTOTeTI0 BN D0 o Ta oo R N DO O X RN OOXXNN X W
I
i <
Ansicht sl |
B s 300 s %
s 2 2 % % :: \.\
- 88)( XK, X X X, X, x! l:‘ PO, 0.4 xn:nx XXX “‘-\I‘
. RS § R Eg%w: % \
108 08 3365 % 62 53 33035 62 | REREERs 236 62 %
gl — \
AL \
B 2940 B
U*psi F voll gedammt %0, X 440, G40, X A
Querschnitt
M1:10 A-A' B-B'
120-360 120 -360
Legende:
[ LIGNO Element (Langsholz)
LIGNO Element (Stirnholz)
B Absorber
FZ] Vies
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. - . Anlage 23
Beispiel: Standerelement LIGNO U*psi Typ F 9
1.9.1-27/20
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

LIGNO-D-Element
LIGNO Rippe D2
55— 225 75— 225 t-45—4-
N NN s L[]
R R s 4
"™ T R NN el
T SR —9s—i—7‘5— SEEYE RV S
-+ 122 — 40— 2?— —0— 11—+~
—i 120 b — 27— —aﬁ—;: 110 {—
1wl 3 -
N N N AR & ]
NN il 5 g
NN N RN g7
—1 625 1—
4 621 -
Detail Zapfen
Die Zapfenldnge betragt | = 25mm
Detail fir Stege aus 3S-Platte Detail fiir Stege aus LVL-Platte
A e TR
\m\ﬁ_ § &l % 1 \
im| )\ ‘
M.1:2 M.1:2
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Beispielquerschnitt: LIGNO D-Element Anlage 24
(Die Stege koénnen aus Dreischichtplatten oder LVL-Platten ausgebildet sein.)
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bau techn‘i'lz

Berechnung LIGNO-D-Elemente mit Stegen aus Dreischichtplatten

1. Nachweis an der Durchbruchsecke

k
V, (x) <1, Roek mit x an der Durchbruchsecke V, Rpgx In N
Tm M in Nmm
2. Nachweis der maximalen Schubspannung im Gurt am Durchbruch 0,7 in N/mm?
s Vy(x) _k
14(x)=76,8-10"° -% <-—md .25 mit x am Durchbruch
Twm

3. Nachweis der maximalen Schubspannung im Gurt im Vollquerschnitt

V,(0) k
14(0)=17,6-10"° YaolO)  Knos 55
2 Ym
4. Nachweis der maximalen Schubspannung zwischen dem Gurt und dem Steg

14(0)=44,61 0°. Va(0) < Knod . 2:25fqy
Twm 60

5. Nachweis der maximalen Schubspannung im Steg im Vollquerschnitt

1:d(0)=-45,5-10*'3 -MSE-Z,T
2 Ym

6. Nachweis der maximalen Biegerandspannung im Gurt im Vollquerschnitt

o4(x)=165:10"° ~w < M 24 mit x in Tragermitte im Vollquerschnitt
Tm

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Berechnung von LIGNO D-Elementen mit Stegen aus Dreischichtplatten — Seite 1

Anlage 25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl:g:
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnlilk

Berechnung LIGNO-D-Elemente mit Stegen aus Dreischichtplatten

7. Nachweis der maximalen Prucknormalspannung im Gurt im Vollquerschnitt

o4(x)=133.10"° -w < Kinga . 21 mit x in Tragermitte im Vollquerschnitt

Ym
8. Nachweis der maximalen Zugnormalspannung im Gurt im Vollguerschnitt
o My(x) k
o4(x)=981.10"° ~% & med 44 mit x in Tragermitte im Vollquerschnitt
Tm
9. Nachweis der maximalen Biegerandspannung im Gurt im am Durchbruch
o M,(x 4 Vy(xX) _k
o4(X)=169-107° -L)+1,70-10 4 '—‘Q < v 2 mit x am Durchbruch
2 2 Ym
10. Nachweis der maximalen Drucknormalspannung im Steg im Vollquerschnitt
o My(x) Kk
o, (x)=256-10" -% <~md.890 mitxin Tragermitte im Vollquerschnitt
Tm

LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Berechnung von LIGNO D-Elementen mit Stegen aus Dreischichtplatten — Seite 2

Anlage 26
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fir
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik
LIGNO-QI-Element
Langsschnitt
M 1:10
N \ | <
L
3\ qE; =
AN oo
LY £ §
& T [ —_—
8 @
3\ = 2
5 2
‘ 1N | N ) § A | | N N | 1N b § | | 2
o I i i)
c o <
o 2 300mm a.a g P2
- -~
© ;i < Hohe Lignotrend Element 8 2 5
9 m
T .
- Lange der Ausklinkung 5 oo
f \
1000mm ,_;3“«\6\ \Blockverklebung
= |1/8 der Elementlénge 0

Fir folgende Lignotrend Elemente:

Rippe Q2/Q3/Q4
Block @/ Q3

Anforderung fiir die Ausklinkungen:

- max. Lange der Ausklinkung 1/8 der Tragerldnge oder 1000mm
- Hohe BSH Steg max. Hohe Lignotrend Element und max. 300mm
- Hohe der Ausklinkung gleich der Hohe des BSH Steg
- nur bei Elementen mit geschlossener Untersicht
- nur fur Einfeldtrager
- Anzahl der Schrauben und Einbindelange nach statischer Berechnung
- pro Steg und Ausklinkung sind zwei Vollgewindeschrauben unter 60° zur Faserrichtung anzuordnen.
Bei nur einer Vollgewindeschraube pro Steg und Ausklinkung ist die rechnerische Schraubentragfahigkeit um 50% zu verringern.

Querschnitt mit Schrauben Querschnitt mit Schrauben
M 1:10 M 1:10
Anordnung 2 Schrauben pro Steg Anordnung 1 Schraube pro Steg
s I N K N K Y [
J N \| I N kK N K
5N AN N

Sté R S $

NAN R N

S8 o N

'8
RN SN 5
|ENEEEREE RN |ENNEENEN| I\‘: -‘III\I\IIII\IIII\IIIII\IIIIIIl ﬁ
] 80 | ] 80 | 180 | | 80 | 80 | | 80 |
I I T RS RS T 1
Legende:
[ LIGNO Element (Langsholz) EZ&Y Absorber
LIGNO Element (Stirnholz) [ Stossbrett
I LIGNO Etement [Stirnholz ESP)
SN BSH (Langsholz)
[ BSH (Querholz)
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
Anlage 27

Prinzipskizze LIGNO Ql-Element im Langsschnitt (oben) und im Querschnitt (unten) mit
ein bzw. zwei Vollgewindeschrauben pro Strg als Verstarkung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-9.1-555 vom 2. Juni 2021 Bautechnik

Beispielzeichnungen
Rippe Q3 Block Q3
| 1N N | [ T T
=l S r - [ ~E K T | T T
- N
35 £i8
Eh}' SN [ @
T‘é NN = YN vh o
AT E.h $>> SN
SE8 R Nis SYN
Y S
|HEEEEEEN |ENEEEEEEPE Il\ﬁli,; g |EEEEENENEEN} |ENEEREEEERN 7_7%
o %
S
o | 80 | 80 | | 80
I I T 1 r
| 80 ] 80 | 80
I T 1
Block Q Rippe Q2
| N N N A | T 1
CE | N N
1N N T T Y
B =y - =
PN o N 1 [ N .
.l| TTTTTTTTTTTTITTT 4 N TTTTITTTTTTTTTT s 9
80| 18] o
Rippe Q3 Rippe Q4
T 1 Y [ N [ NN T 1T
\\“i NN S
P 0 )
S:Q e + S
NN N
|HENEEEEN |ENENEEEEEE II\]77 § qII LIl 1111 LIl IHENEN| E‘] 7'75
3 3
80 | 80 8ol e8| s | |8 | |8 |
! I [ I T
Legende: Querschnitt
] LIGNO Element [Langsholz) Absorber M1:10
LIGNO Element Stirnholz) Stossbrett
[T LIGNO Element (Stirnholz ESP)
BSH [Langsholz)
[ BSH (Querholz)
LIGNOTREND-Elemente in tragenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
. . Anlage 28
Beispielquerschnitte LIGNO QIl-Elemente 9
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