Finitions en bois veritable

Qualités apparentes pour les éléments LIGNO

Finitions pour les éléments porteurs

La division Production de la société Lignotrend est spécialisée dans la fabri-
cation d'éléments en bois massif contrecollé avec des finitions apparentes en
bois véritable de haute qualité.

Pratiquement tous les éléments porteurs en bois Lignotrend peuvent étre Li-
vrés avec des surfaces finies en usine. Les éléments de construction porteurs
en bois ne nécessitent alors aucun autre travail d’aménagement intérieur.

Des panneaux massifs, qui peuvent étre choisis parmi divers types et es-
sences de bois, sont utilisés pour réaliser les faces apparentes de ces
éléments. L'aspect de ces différents bois est décrit dans cette fiche technique.

La face apparente est profilée selon les souhaits du client. Il est possible de
réaliser ici des surfaces en bois fermées et des profilés acoustiques. Juste
derriéere la face apparente se trouve un pli croisé, qui garantit l'absence de
fissures des surfaces fermées.

Les profils acoustiques peuvent étre choisis sous forme de fines lamelles

ou sous forme de profilé de planche avec des bandes plus larges. De facon
standard, des absorbeurs acoustiques efficaces, composés de fibres de bois
naturelles, sont intégrés derriére la face apparente..

Si certaines parties d'un élément de construction doivent étre fabriquées sans
absorbeurs pour assurer une meilleure diffusion du son, il est alors possible
de réaliser discrétement une surface peu absorbante, mais d’aspect identique
aux profilés absorbants.

Faces apparentes pour les panneaux acoustiques - ﬁ

Les profilés en forme de lamelles présentés dans cette fiche technique sont .
également disponibles pour les panneaux acoustiques LIGNO Acoustique light ‘ L =
dédiés a un aménagement intérieur ultérieur - sauf si le contraire est explici- . |

tement indiqué. Les profils en forme de planches et les surfaces fermées,

a linverse, ne sont pas prévus pour les panneaux acoustiques.
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B Types de profils pour éléments
en bois lamellé croisé porteurs

=

Face apparente fermée Face apparente fermée Face apparente fermée
Joint d’assemblage de 4 mm, bord droit | Joint d’assemblage de 8 mm, jointenV Env. 1,5 mm de joint dans la surface
625-621-4 625-618-7 Joint d’assemblage de 4 mm, bord droit
Lt | 625-51-1 ;

= =

= -|:' - - 1

e L.
Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré
Latte de 12 mm, joint de 4 mm Latte de 18 mm, joint de 6 mm Latte de 12- 25 mm, joint de 4 mm
625-12-4 625-18-6 625-nature-4

il il :
Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré
Latte de 20 mm, joint de 4 mm Latte de 23 mm, joint de 8 mm Latte de 12- 25 mm, joint de 4 mm,
625-20-4 625-23-8 Latte avecjt_:squ'é 6 mm de déca_lage en
hauteur (uniquement pour le bois tendre)
625-nature-4:3D \
Option : Rainurage partiel Variante spéciale : Perforation Profil acoustique rainuré
pour les profils 625-12-4 et 625-18-6 Motifs personnalisés Latte de 18- 38 mm, joint de 6 mm
Joint sur la longueur, non continu 625-nature-6
(par ex. : sur zone d’appui)
e,
3 \\\
E x&q\k\\ k.

Profil acoustique avec planches Profil acoustique avec planches Profil acoustique avec planches
Planche de 105 mm, joint de 20 mm Planche de 95 mm, joint de 30 mm Planche de 54 mm, joint de 8 mm
625-105-20 625-95-30 625-54-8
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Bl Variantes de profils L
pour les panneaux acoustiques

Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré
Latte de 12 mm, joint de 4 mm Latte de 18 mm, joint de 6 mm Latte de 12- 25 mm, joint de 4 mm
625-12-4 625-18-6 625-nature-4

N A\

Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré Profil acoustique rainuré

Latte de 20 mm, joint de 4 mm Latte de 23 mm, joint de 8 mm Latte de 12- 25 mm, joint de 4 mm,
sans ou avec chanfrein 625-23-8 Latte avec jusqu’a 6 mm de décalage en
625-20-4 hauteur (uniquement pour

le bois tendre)

625-20-4-F

Profil acoustique rainuré
Latte de 18- 38 mm, joint de 6 mm

625-nature-6

Description détaillée des propriétés techniques

» Fiches techniques LIGNO Dalle D / Dalle R @3,
LIGNO Bloc, LIGNO Acoustique classique
» Fiche technique LIGNO Acoustique light
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B Sapin blanc sans nceuds, veiné
_WTL, certaines versions également imprégné _WTL-i

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
et les éléments porteurs CLT

H| _625-12-4
_625-20-4
en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F
_625-12n25-4
(nature)

| ‘ | _625-12n25-4:3D
|| ‘I 1 ‘ ‘ll ‘ (nature:3D)

\ ' ‘ ‘

nn |

_625-22n40-4 (nature)
seulement que panneau,

| également avec chanfrein
[ _625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

L

rems

Prédestiné pour un design discret et architectural : le bois clair du sapin
blanc. Avec une qualité sans nceuds : les nceuds sont éliminés lors de la
fabrication. Ainsi on obtient les lamelles sans nceuds, qui sont assemblées
de maniére a obtenir une finition apparente haut de gamme. Le bois est
découpé en quartier / demi-quartier.

QeSS _DLELITS B RN 7L

Etant donné que le bois de sapin blanc est un bois sans résine, celui-ci est
parfait pour des surfaces intérieures.

Les panneaux massifs utilisés pour la finition _WTL sont des lamelles de
sapin sans nceuds, dont la clarté est trés variable. On obtient ainsi une
finition veinée, qui souligne l'aspect naturel du matériau.

(EULTCS C1E]1]

Variation au niveau de la clarté  légére --- forte
Veinage fin ---- grossier ou madré | 1=,

L
En
e



LIGNO B TREND Données techniques - Faces apparentes en bois véritable Lignotrend Page 5

Faces apparentes fermeées Disponibles sur les éléments porteurs CLT

_625-618-7

_625-621-4

_625-51-1

La gamme de bois sans
neeuds actuellement la
plus prisée allie vivacité
naturel et design sobre.

OPTIMAL

Profils acoustiques Disponibles sur les éléments porteurs CLT
avec planches

| | I | | _625-105-20
I I I I I _625-95-30
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o

Options / Remarques

E Options : Brossage structurel (standard), poncage,
panneaux acoustiques disponibles également avec sciage brut

H Options : Lasure de protection anti-UV pour éviter tout assombrissement du bois,
pour les panneaux acoustiques application également d'une laque ou d'une huile

Option : Finition difficilement inflammable
(uniquement pour les panneaux acoustiques et dans certaines configurations choisies)
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B Sapin blanc, économique
_WTE

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
et les éléments porteurs CLT
H' _625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F

| _625-12n25-4

| (nature)

| _625-22n40-4 (nature)

| seulement que panneau,
également avec chanfrein

| _625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

La variante sapin blanc économique _WTE proposée a un prix avantageux
est une qualité presque sans nceuds comportant quelques irrégularités qui
ne sont pas considérées comme génantes par de nombreux observateurs
(par ex. : fissures longitudinales un peu plus importantes, nceuds, éclats)
lorsqu’il s'agit d'obtenir des surfaces de qualités moindres, comme dans
des pieces secondaires ou pour les plafonds trés hauts.

Disponible pour les profils acoustiques, en tant que surface fermée unique-
ment pour le profil _625-51-1.

Le processus de production avec lamelles aboutées permet d’obtenir une
finition _WTL

Eonatet N eC A arenTS DTS B

Variation au niveau de la clarté  légére --- forte
Veinage fin --- grossier ou madré HEarged des elenents 625 lnim

e
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Faces apparentes fermeées Disponibles sur les éléments porteurs CLT

_625-51-1

Encore plus de veinage ?
Pour certains domaines
d utilisation, cette gamme
offrant une finition plus

irréguliere est particu-
lierement appropriée.

ECONOMY

L

Profils acoustiques Disponibles sur les éléments porteurs CLT
avec planches

| | I | | _625-105-20
I I I I I _625-95-30
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o

Options / Remarques

E Options : Brossage structurel (standard) et poncage,
panneaux acoustiques disponibles également avec sciage brut

Options : Lasure de protection anti-UV pour éviter tout assombrissement du bois,
pour les panneaux acoustiques également avec une finition transparente. Pour les
panneaux _WTE, aucune finition colorée n’est prévue.



Page 8 | Données techniques - Faces apparentes en bois véritable Lignotrend LIGNO W TREND

Bl Sapin blanc sans nceuds, lamelles en continu
_WTD

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

‘ “ _625-12-4

_625-20-4

en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F

_625-12n25-4
| (nature)

| _625-22n40-4 (nature)

seulement que panneau,
également avec chanfrein
' _625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

BN S D ELES L Ve L]

Sur la gamme _WTD, les lamelles ont un veinage continu sur toute la
longueur de U élément brut d’environ 3 m. Cela signifie que les lamelles ne
sont pas aboutées. Par ailleurs, cette gamme a une finition veinée similaire
alagamme _WTL

La disponibilité est limitée, c'est la raison pour laquelle les délais de livraison
peuvent étre rallongés.

B O ES-E1E 0

Variation au niveau de la clarté  légére --- forte
Veinage fin --- grossier ou madré Hiiargedy des elementsb2s -

(D~
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Faces apparentes fermeées Disponibles sur les éléments porteurs CLT
_625-618-7
_625-621-4
_625-51-1

Profils acoustiques Disponibles sur les éléments porteurs CLT

avec planches

| | I | | _625-105-20
_625-95-30
A linverse d’autres
gammes de sapin blanc,
les anneaux de croissance

sont continus sur presque

625-54-8 3 m de longueur, sans
aboutement.

ELEGANT

Options / Remarques

Alternative attrayante
pour les revétements muraux avec panneaux acoustiques

E Options : Brossage structurel (standard) et poncage,
panneaux acoustiques disponibles également avec sciage brut

H Options : Lasure de protection anti-UV pour éviter tout assombrissement du bois,
pour les panneaux acoustiques également avec une finition.
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Bl Sapin blanc sans nceuds, uni
WTS

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
et les éléments porteurs CLT

m _625-12-4
_625-20-4
en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F
_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (nature)

| seulement que panneau,

| également avec chanfrein
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

pemanranm

La qualité de finition Sapin blanc sans nceuds, uni est trés particuliére : a
partir des troncs de sapin on obtient une petite quantité de lamelles de bois
de couleur homogeéne et avec un veinage fin permettant de fabriquer cette
gamme noble.

Pour la finition _WTS, on utilise des panneaux massifs composés de la-
melles de bois de sapin sans nceuds affichant une variation au niveau de la
clarté bien moindre et un veinage plus fin que pour la gamme _WTL.

On obtient ainsi un aspect plus calme.

La disponibilité est limitée, c'est la raison pour laquelle les délais de livraison
peuvent étre rallongés.

e OeS Ele eSS DEUTS SN 2 7L

Variation au niveau de la clarté  légére -- forte

Veinage fin --- grossier ou madré HEarge i des el

it
-
2
'
=
e
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Faces appa rentes fermeées Disponibles sur les éléments porteurs CLT
_625-618-7
_625-621-4
_625-51-1

Profils acoustiques Disponibles sur les éléments porteurs CLT

avec planches

| | | | | _625-105-20
I I I I I _625-95-30
| ‘ ‘ ‘ | | | o

Options / Remarques

E Options : Brossage structurel (standard) et poncage,
panneaux acoustiques disponibles également avec sciage brut

Options : Lasure de protection anti-UV pour éviter
H tout assombrissement du bois,
pour les panneaux acoustiques également avec une finition.
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B Sapin de Douglas (Oregon pine) sans nceuds
DO

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
i _625-12-4
: . |
| | i
_ 625-20-4 oLl
en tant que panneau l |
également avec chanffein
_625-20-4-F
_625-12n25-4 I
(nature)
ilI A f _625-22n40-4 (naturd)
seulement que panneal,,
y également avec chanfrein
il _625-22n40-4-F
_625-18-6
_625-18n38-6
(nature)
_625-23-8
Surfaces fermées
Disponible également sans joints acoustiques,
voir Sapin blanc veiné _WTL.
'
:
3
v
L.?:
LE
!
@ |
Pour la finition _DO, on utilise des panneaux massifs provenant de lamelles Pi‘
de sapin de Douglas sans nceuds pouvant varier au niveau de la clarté. Le ﬂ 1=
veinage est toutefois uniformément fin. On obtient ainsi une finition veinée. m :
Variation au niveau de la clarté  légére --- forte
Veinage fin -- grossier ou madré
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B Epicéa sans noeuds, uni
_FIS, certaines versions également imprégné FIS-i

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
et les éléments porteurs CLT
_625-12-4
_625-20-4
en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F
_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (nature)
seulement que panneau,
également avec chanfrein
_625-22n40-4-F 4|.F|

f
|
_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

Faces apparentes fermées

Disponible également sans joints acoustiques,
voir Sapin blanc veiné _WTL.

La finition de qualité Epicéa sans nceuds, uni est comparable a la gamme
_WTS, mais affiche encore moins de variation. On obtient ainsi un aspect L
trés calme. m

Les panneaux massifs utilisés pour la finition _FIS sont fabriqués a partir de
lamelles d'épicéa sans neeuds.

Variation au niveau de la clarté  légeére -- forte

Veinage fin --- grossier ou madré || SELE \

AU e eSS eI NtS OruUtS eIy
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B Epicéa a nceuds (qualité A)
_Fl-3

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

et les éléments porteurs CLT

_625-20-4

en tant que panneau
également avec chanfrein
_625-20-4-F

_625-22n40-4 (nature)
seulement que panneau,
également avec chanfrein
_625-22n40-4-F 7 R

_625-18-6
I

_625-18n38-6 - I*
(nature) f‘

| .
_625-23-8 | ! If

Faces apparentes fermées

Disponible également sans joints acoustiques,
voir Sapin blanc veiné _WTL.

Ce classique des surfaces en bois : La finition uniforme avec nceuds offre
un aspect homogéne a la surface des éléments de construction. Sur la
gamme _FI-4, les lamelles ont un veinage continu sur toute la longueur 11
de U élément brut d’environ 3 m. Cela signifie que les lamelles ne sont pas
aboutées.

ruts e nv=2"900 mm=

TS ]

En raison de la situation du bois endommagé, l'approvisionnement i
l'espéce de bois _FI-3 est actuellement (a partir de mars 2021) trés limité.
La disponibilité générale doit actuellement étre clarifiée dans des cas
individuels ; des délais de livraison prolongés doivent dans tous les cas
étre attendus.

OO eI e

Variation au niveau de la clarté  légére -- forte

Veinage fin --- grossier ou madré | 1 %) L 5-' 4 \
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B Pruche, sans nceuds
HE

(S env=2"900"mn

Brut

O] |‘|g‘|u:ll|.r-{r:&:-=][=‘a ments’|

—=

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques |
I " _625-12-4 Il
| | 1}
_625-20-4 I
en tant que panneau L
également avec chanfi i'l,: 4
_625-20-4-F |
|
_625-12n25-4 [ ]
(nature) i
1 |
I ]
_625-22n40-4 (natur
seulement que panneay,
| également avec chanfreinl
_625-22n40-4-F
_625-18-6
Grdce a la croissance
lente de la Pruche et aux
beaux anneaux qui en
_625-18n38-6 résultent, le bois est plus '
(nature) dur que celui des autres
bois résineux.
e25.23-8 ROBUSTE
I
Les panneaux massifs utilisés dans la finition _HE sont constitués de la- E
melles de bois sans nceuds offrant une faible variation au niveau de la clarté.
Parfois, quelques lamelles plus sombres peuvent étre toutefois présentés. " ;
Le veinage est uniformément tres fin. ;
Variation au niveau de la clarté  légeére --- forte
Veinage fin -- grossier ou madré Hllargeur des eler 525 FL‘J

-



Page 16 | Données techniques - Faces apparentes en bois véritable Lignotrend LIGNO W TREND

B Pin sans nocuds
Kil

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

Hl I ] _625-12-4
| I.J

_625-20-4

en tant que panneau L
également avec chanfieinj
_625-20-4-F

_625-12n25-4 |
(nature)

_625-22n40-4 [naturt
seulement que panneay,,
également avec chanfreinl
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_ 625-18n38-6
| (nature)

_625-23-8

B eS Bl eI e RIS DEULS B RV 27U U1

Les panneaux massifs utilisés pour la finition Pi sont constitués de lamelles E
de bois sans nceuds avec des variations au niveau de la clarté. La caracté-

ristique typique du pin est de présenter, au niveau des lamelles, des taches ]l
plus foncées. Le veinage varie également. ]

=
= O LI

Variation au niveau de la clarté  légére --- forte I
Veinage fin ---- grossier oumadre | & iz AL EEHE

N
=
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B Méleze sans noeuds, de Sibérie ou d’Europe

_LAS ou _LAE

Profils acoustiques rainureés

Faces apparentes fermées

Disponible également sans joints acoustiques,

voir Sapin blanc veiné _WTL.

Les panneaux utilisés pour la finition _LAS sont constitués
de lamelles de bois sans nceuds avec des variations
au niveau de la clarté. On obtient ainsi une finition veinée.

_625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau

également avec chanffei
_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (natur
seulement que panneel:,
également avec chanfreir"
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6

(nature)
&

_625-23-8

Comparée a la finition _LAS, la finition _LAE a un aspect plus uniforme

Le méléze est parfaitement adapté a une utilisation sur les facades.

_LAS

Variation au niveau de la clarté
Veinage

_LAE

Variation au niveau de la clarté

Veinage

légere

]
fin I

cqere [0 I
i o I

Disponible pour les panneaux acoustiques
ainsi que les éléments CLT porteurs

forte

grossier ou madré

forte

grossier ou madré

nents pruts env-=2-Y0y

leselen

nqueura

=c
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B Pin arole avec nceuds

_Z1-3

Profils acoustiques rainurés

!

Eacess

_625-20-4
en tant que panneau

également avec chanfrein

_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (ngfur

seulement que pa ej'

également avec chin
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

apparentes fermées

pin arole avec nceuds n’est pas une

Risponsbleldgatemesttaansgoints acoustiques,

GuiSempnbeaheeqErs. Bygffet

on ne peut jamais exclure une cassure
au niveau du nceud en raison de
l'étroitesse des lamelles acoustiques.

=

ein

Disponible pour les panneaux acoustiques
et les éléments porteurs CLT

Harmonie et sommeil répa-
rateur avec le pin arole
installé dans une piece :
des études scientifiques

ont mis en avant | action

positive du pin arole.

SAIN

Le pin arole (également appelé pin cembro ou pin des Alpes) est originaire
des Alpes. On confére a ce bois une action physiologique positive, il permet,
par exemple, un sommeil réparateur.

Les panneaux massifs utilisés pour cette finition sont constitués de lamelles
de pin arole avec des variations au niveau de la clarté et de la structure des
noeuds. On obtient ainsi un aspect trés marqué qui souligne le coté naturel

du matériau.

Les neeuds sombres sont typiques du pin arole, tout comme l'alternance E
entre des zones avec des nceuds plus gros et des zones avec des noeuds

moyens a plus petits.

Variation au niveau de la clarté

Veinage

(égere | ]
fin I

forte

grossier ou madré

—

O O O L 6 S e B S R e e S

e msiemARRAE
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B Erable sans neeuds, d’Europe ou du Canada
_AHE ou _AHK

Disponible pour les panneaux acoustiques

Profils acoustiques rainurés

‘ ‘ _625-12-4

_625-20-4

en tant que panneau L
également avec chanffeinf
_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 [naturi}
seulement que pannead,
également avec chanfreinl |
_625-22n40-4-F
_625-18-6
_625-18n38-6
(nature)
_625-23-8
(] J
|
I
Les panneaux utilisés pour la finition _AHE sont
constitués de lamelles de bois sans nceuds avec des
variations au niveau de la clarté. On obtient ainsi une
finition veinée.
Comparée a la finition _AHE, la finition _AHK affiche moins
de variations au niveau de la clarté et son aspect est ainsi
globalement plus homogeéne.
_AHE
Variation au niveau de la clarté  légeére -- forte
Veinage fin ----- grossier ou madré
_AHK
Variation au niveau de la clarté  légere - forte
Veinage fin --- grossier ou madré  J iz des eleéments 62

e TeS eleTNenTS DEUTS BNV 2z U LLLL)

—eipiere
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B Hetre sans noeuds
_BU

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
“ _625-12-4 I |

Q
y
£

_625-20-4 )
en tant que panneau /
également avec cha
_625-20-4-F | 1

(nature) ‘

I _625-12n25-4 | |

_625-22n40-4 (natur
seulement que panneay,
également avec chanfré'ugl
_625-22n40-4-F
_625-18-6
Le hétre est un bois dur
qui dégage toutefois
beaucoup de chaleur,
_625-18n38-6 tres robuste et également
(nature] utilisé pour le revétement
i des murs anti-choc.
_625-23-8 i
1

nn =
00 mm

es‘elements’bruts’env.*2

|“j==——==songueur-ide

r

La finition constituée de lamelles d'hétre sans nceuds, veinage caracté-
ristique d'un bois dur. Aspect présentant de fortes variations au niveau de la
clarté.

Variation au niveau de la clarté  légére ---- forte
Veinage fin --- grossier ou madré |

= S
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B Bouleau sans nceuds
Bl

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

“ | _625-12-4

_625-20-4 P I
en tant que panneau

également avec chanfrein
_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (nature)

| seulement que panneau, |

également avec chanfrein |
625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

La surface visible _Bl se compose de sections de bois presque sans noeuds,
qui varient considérablement en particulier dans le motif du grain. Malgré

pas trop de fortes variations de luminosité sont causées par le grain irrégu- ||
lier caractére vif pour la surface.

Variation au niveau de la clarté  légeére --- forte

Veinage fin ----- grossier ou madré

O S L e I S D Lt S C IV 2 = Z O T

OTIC

=
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B Cheéene sans noeuds
El

Profils acoustiques rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

et les éléments porteurs CLT
_625-12-4

dll

_625-20-4 -J’ i
en tant que panneau , ll | 1
également avec chafpf !
_625-20-4-F i . ' '

L ]
_625-12n25-4 | l
(nature) "i,l' l-- |

[
||I il l

1

_625-12n25-4:3D
(nature:3D)

_625-22n40-4 (nature)
seulement que panneau,
également avec chanfrein
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

Faces apparentes fermées

Disponible également sans joints acoustiques, voir Sapin blanc veiné _WTL.

Lors d’'une mise en ceuvre sur toute une surface, le chéne a tendance a former
des fissures. Sous certaines conditions de production bien spécifiques,
il est possible de fabriquer une surface fermée - Veuillez nous contacter a ce sujet.

5 bruts env. 2900 M=

Le chéne serait soi-disant démodé ; au contraire, il est a nouveau en pleine ten-
dance ! Cette face apparente noble et robuste est également fabriquée a partir
de lamelles de bois sans nceuds. Toutefois, 'aboutage se fait a Uhorizontale ce qui
permet de percevoir les assemblages de lamelles comme une ligne droite fine,
et non plus comme une ligne en zigzag lors de dentures verticales.

men

C’est ainsi que l'on obtient des surfaces jouissant d'une touche haut de gamme. i

Eonguen 'dEsI:elé

=1 —
e ——

| | |I‘| I | ||
Variation au niveau de la clarté  légere ------- forte | ' | i|! 1
Veinage fin - I orossieroumadre  [LEIH (ries élements 625 mm -
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B Chéne sans nceuds, plaqué (support imprégné)

_EIF-i

Profils acoustiques rainu I'éS Disponible pour les panneaux acoustiques

|
|

Pour obtenir une finition difficilement inflammable, un placage tranché
en chéne est appliqué sur un support imprégné en conséquence.

Le placage est particulierement homogene au niveau de largeur de
l'élément. Entre les éléments contigus, il peut toutefois y avoir des E]

variations au niveau de la clarté.

Variation au niveau de la clarté
Veinage

T

_625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau
également avec cha
_625-20-4-F

_625-12n25-4
[nature)

_625-22n40-4 (nat
seulement que pannea
également avec chanfre
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

eSS rUtS eRV=229 0 D =

m

Ie

rdese

in . M grossieroumadre | RLTEILIENE eléLents l
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B Fréne sans nceuds, veiné
_ESL

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques
H | _625-12-4
L
_625-20-4 Y
en tant que panneau L
également avec chanffein}
_625-20-4-F ‘
.I I
Il _625-12n25-4 '
(nature)
I J
_625-22n40-4 (naturd)
seulement que panneal,.
également avec chanfrelnl |
_625-22n40-4-F | |
_625-18-6 ; ' ||
|
| _625-18n38-6
'. (nature) |
: L |'
Le caractere exceptionnel
de cette finition est obtenu
grdce a un positionne- :
ment précis du coeur brun :
typique du fréne. 3
1
PARTICULIER 5
:
i
‘
3
| :
cr
& :
Les panneaux massifs utilisés pour cette finition sont constitués de lamelles :
de fréne dont le cceur brun a été positionné de maniéere a obtenir un aspect JL :
strié. Dans ce cas également les lamelles sont aboutées. m :
1 i
Variation au niveau de la clarté  légére - forte r | i [
Veinage fin -- grossier ou madré T ts 625 mm
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B Cerisier sans noceuds
KB

Profils acoustiques rainu I'éS Disponible pour les panneaux acoustiques

_625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau
également avec cha
_625-20-4-F

_625-12n25-4
[nature)

_625-22n40-4 (nat
seulement que pannea
également avec chanfre
_625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
[nature)

_625-23-8

La finition en bois de cerisier et légérement rougeétre et se caractérise par E
un veinage homogeéne légérement madré. Les lamelles sont aboutées sur E
la longueur.

g U0 e S e leMENT SO LU CNV=2-0 00

Variation au niveau de la clarté  légére ------- forte
Veinage fin 00 I grossieroumadre | MBS HEEEI AP LAY
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B Noyer sans nceuds, veiné ou élégant
_NAL ou _NAE

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

_625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau
également avec cha
_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (nat

seulement que pannea

également avec chanfre
625-22n40-4-F

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

o

n “I o

La finition Noyer (américain) veiné est constituée

de lamelles de bois presque sans noeuds pouvant
fortement varier en termes de clarté. On obtient ainsi
un aspect particulierement veiné.

Comparée a la finition _NAL, la finition _NAE
affiche une bien plus grande uniformité au niveau de la clarté.

_NAL

Variation au niveau de la clarté  légére --- forte
Veinage fin --- grossier ou madré

_NAE

Variation au niveau de la clarté  légere --- forte

Veinage fin --- grossier ou madre  MIRETCESTA EEEEW Ep 4 )

- Longueur des éléments bruts env. 2900 mm -
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B Peuplier a petits neuds
PA

Profils aCOUStiqueS rainurés Disponible pour les panneaux acoustiques

_625-12-4

_625-20-4
en tant que panneau
également avec chanfrin
_625-20-4-F

_625-12n25-4
(nature)

_625-22n40-4 (nature 1

seulement que panneay,

également avec chanfrein
625-22n40-4-F 1

_625-18-6

_625-18n38-6
(nature)

_625-23-8

Finition claire obtenue a partir de lamelles de bois de peuplier. Une partie E
des lamelles possédent des petits nceuds clairs trés fins. Dans ce cas, les I
lamelles sont aboutées sur la longueur. m

Variation au niveau de la clarté  légeére --- forte
Veinage fin --- grossier ou madré

B S L LI e LIS LIE L LS e ]
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B Qualités industrielles

Qualité industrielle _IND

Cette qualité est destinée au revétement de surfaces non apparentes. Il s'agit de panneaux déclassés (rebuts) de différentes qualités
pouvant étre mélangés dans une méme commande, par ex. : Epicéa, Sapin blanc et Méléze avec nceuds. Des fissures longitudinales
plus importantes, de nceuds tombants et d’éclats sont également possibles. Alternative aux panneaux massifs, cette finition est faite
a partir de planches individuelles collées de maniere étanche.

(pas d'illustration)

Conditions d’achat particu-
lierement avantageuses sur
les éléments de dalles por-
teurs avec la finition NSi.

DEMANDEZ-
NOUS !
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B Traitement de surface

Structure

De maniere standard, les finitions LIGNO en bois véritable sont légerement brossées. Le brossage des anneaux annuels tendres
permet de les rendre plus résistants aux rayures. L'aspect de la structure dépend de l'essence de bois.

Sur demande, nous pouvons également effectuer un poncage lisse.

Les panneaux acoustiques sont également disponibles avec une finition aspect brut de sciage.

Légende :
Avec ces essences de bois tendre,
le brossage permet de mettre en valeur la structure

Avec ces essences de bois dur,
le brossage est possible, mais l'effet est plus faible.

Sur ces surfaces,
le brossage est impossible

Application d’'une protection anti-UV

Disponible
pour les éléments lamellés-croisés porteurs et
les panneaux acoustiques.

L'application d'une lasure anti-UV incolore _buv contre l'assombrissement du bois directement a 'usine est possible.
Cette lasure peut étre utilisée a Uintérieur (non-toxique).

Lorsque le risque de lessivage ne peut étre exclu, il faudra penser a appliquer, par exemple, un vernis de finition approprié.
Cela est rarement nécessaire pour les plafonds suspendus, les faces visibles des éléments de dalles ou toitures

Traitement final
Disponible seulement pour les panneaux acoustiques.

Les panneaux acoustiques LIGNO Acoustique light peuvent étre commandés, directement en usine,

avec des finitions huilées ou laquées. Remarque : La surface des éléments huilés est de base structurée,
celle des éléments laqués est poncée lisse.

(CH : légérement structurée).

Informations détaillées sur les possibilités de finitions :

Exemples :
* Huile ou vernis transparent (mat)
= Huile ou vernis pigmenté blanchatre, par ex. :_bh-w10, _bh-w20 ou _bl-w10

= Huile ou vernis blanc, par ex. presque tous les produits couvrants _bl-w20
ainsi que les produits teintés _bl-xy (sélection de teintes RAL)

= Cérusé _bl-w10k (essentiellement pour le chéne)

Légende :
H Avec ces essences de bois, les traitements sont presque illimités.
Détails dans la fiche de données des éléments ou aupres de votre conseiller Lignotrend.

Avec ces essences de bois, les traitements sont possibles ou judicieux, mais avec quelques restrictions.
Par exemple, un revétement couvrant va boucher les éventuels éclats.

Pour les essences de bois sans marquage particuliére, un traitement de finition n’est pas possible
ou pas judicieux en raison d'autres options de configuration
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B Surface Inflammabilite

Disponible uniquement pour certaines variantes selon le tableau ci-dessous. En utilisant des panneaux imprégnés au niveau de la
couche supérieure, il est possible d'obtenir des panneaux acoustiques LIGNO Acoustique light, respectivement Acoustique Sport, avec
des faces apparentes difficilement inflammables. Classification des caractéristiques de réaction au feu selon la norme DIN EN 13 501-1

Modeéles de panneaux classifiés selon le profil, le type d’élément et Uessence de bois

~ 0
W ® 8
~ ~ N N ¥ (%] ©
« =) ° & © & &
Classification de o S S S o S o
l'inflammabilité | 1 1 1 1 1 1
L2 E
m Q -
E g LIGNO Acoustique light 3S_33
2 E
)
€ _D-s1-d0
LIGNO Acoustique light 3S_33 WTL / FIS / El + 30 mm sous-construction bois incluant 30 mm laine minérale
LIGNO Acoustique light / Acoustique Sport 36_33_WTL / FIS / El
c 2 _C-s2-d0
g ® LIGNO LIGNO LIGNO LIGNO LIGNO
2 E Acoustique light Acoustique light Acoustique light Acoustique light Acoustique light pas
2w 3S-33_WTL-i 3S-33_WTL-i 3S-33_WTL-i 3S-33_WTL-i 3S-33_WTL-i possible
5E 35-33_EIF-i
_B-s2-d0
LIGNO LIGNO LIGNO LIGNO LIGNO LIGNO
Acoustique light Acoustique light Acoustique light Acoustique light Acoustique light Acoustique light pas
3G-33_WTL-i 3G-33_WTL-i  Acoustique Sport  3G-33_WTL-i 3G-33_WTL-i 3G-33_WTL-i possible
3G-33_FIS-i 3G-33_FIS-i
_B-s1-d0
LIGNO LIGNO LIGNO as
Acoustique light Acoustique light Acoustique light P .
. . . possible
3S-40_WTL-i 3S-40_WTL-i 3S-40_WTL-i
Légende :

Pour cette essence de bois, il existe une version avec une surface difficilement inflammable.
Remarque : Toutes les combinaisons d’éléments et de profils ne sont pas classifiées.

Pour les essences de bois non marquées et au moment de limpression de ce document,
aucune version difficilement inflammable n’est classifiée
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B Conseils d’utilisation
Deétails

Conseils d’utilisation importants

Les faces apparentes fermées sont prévues pour des intérieurs avec une humidité de l'air > 35 %, ce qui est également recommandé pour
la santé et le confort des habitants. Avec de telles valeurs, le risque de fissures au niveau de la surface fermée du bois est trés faible (en
régle générale, il est méme inexistant sur les éléments avec des profils acoustiques). Pour éviter tout risque de fissure, il est donc impor-
tant de maintenir Uhumidité de l'air au-dessus de 35 %.

Il est possible de mesurer 'humidité résiduelle de lair [diagramme de Keylwerth / Loughborough) & partir de lhumidité du bois. Si une
humidité de lair < 35 % est constatée, l'humidité du bois sera ainsi trop faible et il ne pourra pas étre garanti que des fissures ne se
forment pas sur l'élément.

Remarques :

= La ventilation doit également étre bien réglée, car un échange d’air trop important au niveau des systémes de ventilation peut provoquer un
asseéchement trop important de l'air ambiant, en particulier lorsque les systemes ne sont pas équipés d’'un récupérateur d’humidité.

= Les lampes LED intégrées sont idéales, car elles dégagent peu de chaleur et, en présence d'éléments avec une surface fermée, le risque de
fissures par dessechement autour des éclairages est ainsi réduit. Veuillez observer impérativement les conseils de pose des fabricants de
luminaires !

Détails des qualités de finition

Non toléré ou absent =
O Toléré dans des limites . = S|
trés restreintes £ B |3
O Toléré partiellement S @ £ E
ou en faible quantité v 3 € 2
P IS o @ w =
W Toléré o o | & ° [
© = | @ w o g 3 [}
g t - m Rl S =) =8 [=2)
0 5 o |3 v > O @ o | > iel
= | = = c 8 9o £ 2| g o 2
3| E 3| o @ & Q5 @ 2l > o| o
2|3 28 = == e o2 c| 5|2
o | & ° € RS a2 S|l al|.® 9
o e 2l e S g 2a 3 £|e Zlel® $
gls|e|§|3 P e i @ slz2| |l S5 g
ol S22 E 3 =] o e 2 ol Elelz|s|e|2 g
SI5[E|8]2)|¢2 g g3 s S 3515|218 |5|¢5 5
138 |=|5|< z z3 W 3 & cEle|2|=|a|d|& &
Sapin blanc sans nceuds, veiné _WTL [ 4 (E(® (O Of Ocdmm <100x4mm o|jgo|o ojo|o
Sapin blanc sans nceuds, imprégné _WTL-i| 4 |®H | @ | O O] Oc<amm <100x4mm o(o|d o(o|d
Sapin blanc sans nceuds, écon. _WTE H| Om B | O:30mm <100x5mm o(o|od O (O | & | plusd'defauts sont tolérées
Sapin bl. s. nceuds lam. encontinu  _WTD | 8 | O| O<sdmm <100x4mm o(o|d oo
Sapin blanc sans nceuds, uni _WTs (10(m | m O<4mm <50xTmm O disponibilité limitée
Sapin de Douglas sans nceuds _bo 2|m | O] O«3mm «50x1Tmm O0<«30x3mm | O | O a(o|d
Epicéa sans nceuds, uni _FIs (KA BN | O<3mm <50x1Tmm d<30x3mm ] a
Epicéa sans nceuds, uni, imprégné _FIS-i |13 | W | W O<3mm <50x1mm OJ<30x3mm O O
Epicéa avec nceuds (qualité A) _Fl-a |14 o m O] M<25mm a «50xTmm O«30x3mm |O (OO (@ |O|0O disponibilité sur demande
Pruche, sans nceuds _HE 5|m || O O«3mm <150x 1 mm o|lo|o o|lo|o
Pin sans nceuds _Ki 6|m | m |0 Of O<6mm <50xTmm O<«30x3mm | O (0| W ojgo|o
Méléze sans nceuds de Sibérie _LAS |17 |m|m O] O«3mm «50x1Tmm O0<30x3mm | O O O | O | O | pourfacades
Méléze sans nceuds d’Europe _LAE |17 |m|m Of O<émm <50xTmm O«30x3mm | O | O[O ojo|o
Pin cembro (pin arolle) avecnceuds _ZI-4 |18 | W | O | W O M<25mm | | <50x1Tmm O«30x10mm|O|O W@ (O(O(O
Erable sans nceuds, d'Europe _AHE (19 (W (O (MW |(® | O| Octmm <50x1mm m|O|O a
Erable sans nceuds, du Canada _AHK (19 (W (O (W (W | O| Octmm <50xTmm m|O|O O
Hétre sans nceuds _BU 200m | W |(0O|®|O| O«3mm <50x1Tmm O g(o|lgo(o|dg
Bouleau sans nceuds _BI 217(m|O0(m|0(®| @<10mm <«50x2mm g(o|lojo|a|(O|d
Chéne sans nceuds _El 2|/m|® (0| ® |0 Octmm <50xTmm O Oo|go|lgo|o lamelles aboutées a lhoriz.
Chénes sans nceuds, plaqué _EIF-i | 23 W | O(m |0 O<3mm O ojo|jo|o support imprégné
Fréne sans nceuds, veiné _ESL |24 |m|m|O O] O<«<3mm <50x1mm O W (0|3 |0| 0| ceurbrun
Cerisier sans nceuds _KB 2(m |0 m a| O«tmm <50x3mm ojfo|a O
Noisetier sans nceuds, veiné _NAL (26| W |O| MW O] O<6mm <50x3mm [m] ao|o(o|o
Noisetier sans nceuds, élégant _NAE (26| ®m |0 (m Of O<6mm <50x3mm o|jo|g O
Peuplier a petits nceuds _PA-& (27 (W (0O W g Bémm <50x2mm O|O|0(0|@|O0|0]| églmt. p.coloration couvrant
Qualité industrielle NSi _Ind 2/m| 0@ | W | m u | | | u L BN BN BN BN BN BN |

A lusine, les défauts de surface dans le bois peuvent étre améliorés, par exemple réparation ou enduisage des nceuds ou des poches de résine.



Acoustique : La 3ieme dimension

Profil LIGNO Acoustique 3D en bois véritable

= Profil en 3D : plus de dynamique dans le design
des aménagements acoustiques en bois véritable

= Pour les éléments structurels (dalles intermédiaires,
dalles de toiture) et les panneaux acoustiques

Conseiller technique pour vos projets :
www.lignotrend.fr/acoustique
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